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Останніми роками величезний потенціал для створення функціональних нанопоруватих матеріалів отримують координаційні полімери (КП) – речовини із регулярною (кристалічною) будовою, які зараз знаходяться у фокусі уваги багатьох дослідників. Практичним підходом до дизайну структури КП є використання таких комбінацій металу і ліганду, що робить зв’язування між ними передбачуваним, а, отже, утворена структура може бути прогнозованою – виходячи із міркувань симетрії, або геометричних обмежень, що є «запрограмованими» у будівельних блоках. 
Широкі можливості для створення нанопоруватих матеріалів мають ліганди із азольними функціями, наприклад тріазоли. Запропонований нами транс-1,4-циклогексан-4,4/-бі(1,2,4-тріазол) (L) містить ряд корисних властивостей і переваг у порівнянні із відповідними ароматичними аналогами, зокрема має більшу розчинність та меншу схильність до π---π стекінгу.
Координаційні полімери Ag(I), Cu(I) та Cu(IІ) ([Cu2((2-I)2((4-L)](nCH3CN (1), [Ag((4-L)](CF3COO) (CH3CN (2), [Ag2(H2O)2((4-L)((2-L)](NO3)2(nH2O (3), [Ag2((4-L)((2-L)2](ClO4)2(nH2O) (4), [Cu((4-L)((2-SO4)](nH2O (5) (Рис.1), [Cu2((4-L)3](NO3)4(nH2O (6), [Сu5((2-OH)2((4-L)2Mo6O22] (nH2O (7)) були отримані у вигляді кристалічних зразків із гарячих водних розчинів або зустрічною дифузією компонентів у розчинах CH3CN-CH2Cl2, а їх кристалічна будова встановлена шляхом РСтА. Було показано, що лінійний біфункціональний ліганд є ефективним полідентатним містком для зв’язування катіонів металів у кластерні метал-тріазольні ансамблі та забезпечує їх поєднання у полімерні каркаси мікропоруватої будови. При цьому максимальний розмір каналів (діам. 6(12 Å) реалізується у сполуці [Cu((4-L)((2-SO4)](nH2O. 



Рис.1 Будова комплексу


[Cu((4-L)((2-SO4)](nH2O.








