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Композиційні матеріали поліаніліну можна використовувати в якості очисників води, як матриці для наступного закріплення на поверхні важливих аналітичних реагентів, для наповнення хроматографічних колонок у хроматографії, як біологічні сенсори тощо унаслідок простоти синтезу, низької собівартості, своїм цікавим йонообмінним, комплексотвірним та окисно-відновним властивостям. Дана робота присвячена синтезу та адсорбційним властивостям двох нових композитів поліаніліну, у яких наповнювачем є мінерали різної хімічної природи – сапонітова глина українського Поділля та Карельський шунгіт.
Композити були одержані шляхом окиснювальної полімеризації аніліну амоній пероксодисульфатом на повернхні сапоніту та шунгіту. За обраних умов синтезу та співвідношень концентрацій реагентів поліанілін, що утворюється на поверхні мінералів, існує у вигляді емеральдинової основи. Факт синтезу поліаніліну на поверхні мінералів доводили за допомогою ІЧ-спектроскопії. Визначення концентрації поліаніліну, закріпленого на поверхні сапоніту та шунгіту, здійснювали шляхом термогравіметричного аналізу. 

Проведені дослідження адсорбційних властивостей композитів поліанілін-сапоніт та поліанілін-шунгіт щодо аніонів хімічних елементів V та VI груп Періодичної системи Менделєєва засвідчують, що незалежно від різної хімічної природи неорганічної основи, дані матеріали виявляють схожі адсорбційні властивості щодо вивчених йонів і виявляють високу адсорбційну активність щодо аніонних форм полівалентних металів побічної підгрупи VI групи. Знайдено, що синтезовані адсорбенти кількісно вилучають полівольфрамат-йони і є повністю індиферентними до ванадат-йонів незалежно від рН середовища. Полімолібдат-йони та поліхромат-йони адсорбують найкраще при рН – 1,5 – 2 (на 75-82% та 95-99% відповідно). При цьому адсорбційні властивості композиту поліаніліну на основі сапоніту є трохи кращими за такі для композиту поліанілін-шунгіт.
Виявлено, що максимальний ступінь адсорбції всіх досліджених аніонів, крім полівольфрамат-йонів, поверхнею композитів досягається протягом декількох годин, що може свідчити про комплексотвірний механізм сорбції з утворенням комплексів даних полівалентних металів з молекулами емеральдинової форми поліаніліну через атоми нітрогену.

Показано, що синтезовані композити поєднують кращі властивості неорганічних та полімерних адсорбентів. Як неорганічні мінерали вони не набухають і при цьому виявляють високу адсорбційну ємність, притаманну полімерним сполукам. Аніони полівалентних металів побічної підгрупи VI групи вилучаються цими комопзитами у широкому концентраційному інтервалі від 0,01 до 28,5 ммоль/г, що дозволяє використовувати як самі мінерали, так і їх композити з поліаніліном в якості доступних, дешевих та простих у виготовленні і застосуванні ефективних очисників відстійників стічних вод промислових підприємств.
