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Широке використання для синтезу координаційних полімерів знаходить 4,4’-біпіридин – містковий ліганд з двома піридиновими атомами азоту. Нами було поставлено за мету провести синтез аналогічного ліганду з двома піридазиновими циклами та дослідити його координаційну поведінку. Така функціоналізація має дати можливість для отримання каркасів більш складної будови, а також привести до формування кластерних угрупувань за рахунок 1,2-діазинової функції піридазинових ядер.

Для отримання 4,4’-біпіридазину було розроблено методику, що базується на оберненій за електронними вимогами реакції Дільса – Альдера:  
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На основі отриманого ліганду, методами поступового упарювання та тришарової дифузії було синтезовано 15 координаційних полімерів, будову яких досліджено за допомогою рентгеноструктурного аналізу. 

При розгляді структур отриманих координаційних полімерів було встановлено серію закономірностей. В ряду комплексів з двозарядними йонами, такими як Cu2+ та Zn2+, біпіридазин виявляв μ2-функцію, тобто поводив себе аналогічно до молекули біпіридину. Повна участь 1,2-діазинової функції в формуванні комплексу досягається через залучення додаткових лігандів (наприклад, гідроксид-йонів) або при використанні однозарядних d10-катіонів. 

Отримані результати свідчать про великий потенціал запропонованої лігандної системи для дизайну координаціних каркасів, а також для поєднання в комплексних сполуках металічних центрів на близьких відстанях. 
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Формування тримідних кластерів в комплексі складу

[Cu3(OH)2(4,4’-bpdz)3(H2O)2(CF3CO2)2](CF3CO2)2·2H2O
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