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Координаційні полімери, що містять[image: image1.png]


 парамагнтіні іони перехідних металів, надають широкі можливості по комбінуванню кількох фізичних властивостей, які потенційно можуть знайти практичне застосування. Такі властивості можуть включати здатність сорбувати певні субстрати, нетривіальні магнітні властивості, тощо. Мета цієї роботи полягала у розробці одностадійного підходу до синтезу пористих координаційних полімерів, що містять магнітно-зв'язані поліядерні блоки, вивченні впливу металвмісного містка на магнітні властивості, а також у дослідженні можливості зміни магнітних характеристик зразку шляхом видалення “гостьових” діамагнітних молекул з пор.

Розроблено метод синтезу і досліджено структуру першого представника координаційних полімерів, побудованого шляхом зв'язування поліядерних карбоксилатів містковими [image: image2.png]xT (cm3K mol'l)
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моноядерними карбоксилатами. Кристалічна структура комплексу складу [{Fe3O(HCO2)6}{Mn(HCO2)3(H2O)3}]·S (S — сольватні молекули) побудована з 2D-шарів, в яких структурні блоки {Fe3O(HCOO2)6}+ і {Mn(HCOO2)3(H2O)3}- займають "вузли" у сітці типу “бджолиних сот” (гексагональна сингонія, просторова група P63). Ці 2D-шари з'єднані молекулами форміатної кислоти через систему водневих зв'язків. Порожнини в центрах шестикутників та порожнини між шарами заповнені захопленими молекулами розчинника (HCOOH і H2O), які легко можуть бути видалені та/чи замінені. Магнітні властивості сольватів різного складу можуть бути представлені як суперпозиція магнетизму блоків Fe3O7+(один обмінний параметр JFe-Fe), та магнетизму йонів Mn2+, взаємодія між якими може бути врахована з використанням моделі молекулярного поля (zJ'). Показано, що форма залежності χT від T і параметр zJ' суттєво залежать від присутності молекул розчинника у структурі.
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� Рис 1: Фрагмент 2D-шару в комплексі





�Рис 2: Залежність χT від T для різних сольватів








