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Поиск путей создания и исследование пористых координационных полимеров (ПКП), способных сорбировать определенные субстраты и обладающие нетривиальными магнитными свойствами, представляет актуальную задачу, поскольку такие соединения могут стать основой для создания мультифункциональных материалов.

 Цель данной работы заключалась в разработке новых подходов к синтезу ПКП на основе полиядерных комплексов и в изучении влияния строения мостикового лиганда на сорбционные свойства ПКП, построенных путем соединения трехъядерных гетерометаллических структурных блоков.
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	Синтезирован ряд ПКП с 4,4'-дипиридином (bipy) и транс-4,4'-дипиридилэтиленом (dpe) состава  Fe2MO((CH3)3ССО2)6(L)1,5 (L = bipy, M = Ni (1), Co (2); L = dpe, M = Ni (3), Co (4)). Методом РСтА показано, что комплексы 1 и 2, а также 3 и 4 изоструктурны; кристаллическая структура соединений сформирована взаимопроникающими бесконечными сетками, построенными путем связывания трехъядерных блоков Fe2MO((CH3)3ССОО)6 молекулами bipy или dpe (Рис. 1). 

Показано, что замена bipy на dpe приводит к росту линейного "диаметра" и объема пор при сохранении общей топологии полимерной сетки.

При охлаждении комплексы 1 и 2 претерпевают фазовый переход в интервале температур от –119,9 до –130,8 ºС (по данным ДСК для 1). Методом РСтА с использованием одного и того же монокристалла 1 показано, что в результате фазового перехода обратимо изменяются параметры элементарной ячейки.

Зависимость магнитной восприимчивости от температуры для 1 при Т < Tфаз.перех. была интерпретирована с использованием обменного Гамильтониан:
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с параметрами JFe-Fe =  –74,0(1) см-1; JFe-Ni =  –13,0(1) см-1; gFe = 2,00; gNi = 2,24(1); DNi = 3,66(1) см-1 (Рис. 2).

Показано, что соединения 1 и 2 характеризуются высокой сорбционной емкостью по водороду, азоту, гексану и метанолу. Сорбция азота при 77 К сопровождается структурной перестройкой (Рис. 3).

	Рис. 1. Фрагмент 2D слоя в 2
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Рис. 2. Зависимость χ и χТ от Т для 1
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Рис. 3 Изотермы адсорбции азота
	


Таким образом, разработан подход к получению ПКП на основе трехъядерных пивалатных комплексов и лигандов бипиридинового типа, полученные ПКП сочетают высокую сорбционную емкость и нетривиальные магнитные свойства.
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