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В останні роки координаційні сполуки перехідних металів знаходять різноманітне застосування в різних галузях науки та техніки. Наприклад, електродні, сенсорні та люмінесцентні матеріали, каталізатори, тощо. На відміну від добре вивчених β-дикетонатних комплексів, координаційні сполуки з їх структурними аналогами, такі як сульфоніламідофосфатами, залишаються мало вивченими. В сульфоніламідофосфатах при порівнянні β–дикетонатами карбонільні групи замінені на сульфамідну та фосфорильну, які з’єднані амідним атомом азоту замість метиленової групи. (рис.)
Для отримання матеріалів з різноманітними фізико-хімічними властивостями нами було синтезовано N-[біс(діаліламіно)фосфоріл]бензенсульфонамід HL, який містить алільні замісники.
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	N-[біс(діаліламіно)фосфоріл]бензенсульфонамід (HL)


Метою даної роботи є синтез та дослідження координаційних сполук деяких 3d- металів та лантаноїдів на основі HL, в якому присутні алільні замісники з подвійними С=С зв’язками, здатними брати участь в реакціях полімеризації для створення композитних матеріалів.
Синтезовано та виділено в індивідуальному стані координаційні сполуки загального складу ML2 де М = Co(II), Ni(II) та LnL3 де Ln = La(III), Nd(III), Tb(III), Eu(III). Синтезовані сполуки досліджено методами ІЧ, 1Н- 13С- та 31Р- ЯМР та електронної спектроскопії. Було запропонована будову синтезованих координаційних сполук.
Для покращення люмінесцентних властивостей було синтезовано координаційні сполуки лантаноїдів загального складу LnL3∙Lig де Ln= La(III), Nd(III), Tb(III), Eu(III), а в якості додаткового нейтрального ліганду використовували γ,γ-дипіридил або 1,10-фенантролін 
(Lig = Dipy, Phen).
Ліганд HL та деякі координаційні сполуки були використані в якості вихідних мономерів в реакціях кополімерізації зі стиролом в співвідношенні HL:стирол, 5:95. Отримані композитні матеріали досліджено фізико-хімічними методами аналізу.
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