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Відомо, що характеристики газових сенсорів на основі SnO2 залежать від розміру часточок, характеру зв’язку між ними та присутності допантів. Стабільність, чутливість, селективність та час відгуку газових сенсорів можна суттєво покращувати шляхом зменшення розміру часточок SnO2 до нанометрів. Однією з розповсюджених та ефективних технік синтезу найдрібніших порошків є золь-гель метод із застосуванням різних розчинників, ефективність яких оцінюють за розміром кристалітів та питомою площею поверхні синтезованих зразків.

Метою роботи було дослідження впливу складу розчинника, що застосовується для синтезу, на структурні параметри одержуваного нанорозмірного стануму(IV) оксиду.

Для досягнення поставленої мети було синтезовано кілька серій зразків SnO2 із застосуванням ізопропанолу, ізобутанолу, бутанолу, ізоамілолу та октанолу за наступних співвідношень спирт:вода: 0:100, 20:80, 40:60, 50:50, 60:40, 80:20, 0:100.
Залежність питомої площі поверхні від концентрації спирту, що застосовувався в ході золь-гель синтезу, вивчалась на прикладі ізопропанолу. Отримані експериментальні дані представленні у вигляді залежності питомої площі поверхні (Sпит, м2/г) зразків SnO2 від співвідношення спирт:вода (Рис.1), яка має характер кривої з максимумом, що припадає на співвідношення 50:50 та 60:40. Саме ці об’ємні співвідношення були обрані для подальших досліджень впливу природи спирту на параметри одержуваних зразків.

На Рис. 2 представлені значення питомої площі поверхні зразків SnO2, що синтезовані із застосуванням розгалужених спиртів, на яких видно, що із підвищенням довжини ланцюгу спирту площа поверхні SnO2 зростає. Із підвищенням довжини ланцюгу спирту зростає також площа поверхні зразків, що синтезовані у нерозгалужених спиртах – це доведено на прикладі бутанолу і октанолу.
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	Рис.1. Залежність питомої площі поверхні SnO2 від співвідношення ізопропанол: вода.
	Рис. 2. Питома площа поверхні зразків SnO2, що синтезовані в різних спиртах.


Значення Sпит зразків стануму(ІV) оксиду, які були синтезовані в бутанолі та ізобутанолі, відрізнялись майже в 2,5 рази, що підтверджує висновок про забезпечення більш розвиненої поверхні одержуваних зразків розгалуженими спиртами.
За даними рентгенофазового аналізу при застосуванні усіх досліджених спиртів отримується  кристалічний SnO2, розмір кристалітів якого не перевищує 15 нм.
ПЕМ-зображення, свідчать що в ізопропіловому спирті одержуються часточки сферичної або майже сферичної форми розміром приблизно 15-20 нм, які утворюють між собою агломерати майже 100-120 нм, а в бутанолі більш крупні часточки утворюють агломерати приблизно 80-90 нм.
