Комплекси марганцю та міді з основами Шиффа, похідними саліцилового альдегіду та аміноспиртів
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Основи Шиффа (ОШ) широко використовуються в сучасній координаційній хімії як полідентатні ліганди з вираженою хелатною або хелатно-містковою функцією [1]. ОШ на основі саліцилового альдегіду є найбільш популярними, оскільки їх синтез досить простий, з високими виходами і чистотою, вони легко модифікуються і мають гарну розчинність. Координаційні сполуки перехідних металів з такими лігандами проявляють різноманіття стереохімічних форм, а також ряд цінних функціональних властивостей, що дозволяє їх застосування як магнітних, оптичних, каталітичних матеріалів та біологічно-активних речовин.

Для одержання комплексів марганцю та міді з саліциліденвмісними ОШ був обраний метод прямого синтезу – технологічно одностадійний процес з використанням порошків металів як вихідних реагентів. Були досліджені такі системи: 
Cu0 – Mn0 – {HnL} – NH4X – Solv,
Cu0 – Mn0 – {HnL} – NH4X – BA – Solv,
де ВА = СаO, BaO, Et3N;  Х = Cl-, Br-, I-, NCS-, NO3-, CH3COO-, BF4-; Solv = CH3CN, CH3OH, dmf, dmso; HnL = ОШ, одержані при конденсації саліцилового альдегіду з аліфатичними аміноспиртами. Такі ліганди містять велику кількість донорних атомів, що сприяє утворенню різнометалічних комплексів.


[image: image1.wmf]N

O

H

O

H

  
[image: image2.wmf]N

O

H

O

H

 
[image: image3.wmf]N

O

H

O

H

H

O

O

H

 
[image: image4.wmf]N

O

H

O

H


H2L1                              H2L2                               H4L3                                 H2L4
Виділено ряд моно- та геторометалічних комплексів, які охарактеризовано елементним аналізом, методами ІЧ спектроскопії та рентгеноструктурного аналіза. Встановлена кубанова {CuII3MnIIIO4}будова катіонів в комплексах: [Cu3Mn(L1)4(CH3OH)3]I3 (1), [Cu3Mn(L1)4(CH3OH)3]NCS (2), [Cu3Mn(L1)4(CH3OH)(H2O)3]Br (3),  [Cu3Mn(L1)4(H2O)3]BF4∙ H2O (4) та тримерна будова комплекса [Cu(HL2)2] (5).
       Дослідження магнітної сприйнятливості в діапазоні температур від 2 до 300 К показало присутність антиферомагнітних взаємодій з параметрами: J1/hc = -43.8 cm-1, J2/hc = -20.7 cm-1, J3/hc = -41.5 cm-1, gMn = 1.85, gCu = 2.31, DMn/hc = -11.8 cm-1(1); J1/hc = 40.1 cm1, J2/hc = 24.9 cm1, J3/hc = 49.9 cm1, gMn = 1.85, gCu = 2.28, DMn/hc = 14.9 cm-1 (2); J1/hc = 59.9 cm1, J2/hc = 37.5 cm1, J3/hc = 50.5 cm1, gMn = 2.00, gCu = 2.10, DMn/hc = 0.1 cm-1 (3). 
       Досліджені фотопровідні властивості плівкових полімерних композитів (ППК) на основі полівінілбутиралю з домішкою комплекса (3). Виявлена дуже висока фотопровідність ППК в області поглинання комплекса при тривалому опроміненні світлом.
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