Взаємодія компонентів у системі BiSeI – SbSeI
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Халькогалогеніди елементів підгрупи Арсену відносяться до ряду найважливіших матеріалів оптоелектроніки, належать до класу сегноелектриків-фотопровідників [1] і мають яскраво виражений п’єзоефект.

Для одержання сплавів перерізу BiSeI – SbSeI використовували попередньо синтезовані сполуки BiSeI [2]  і SbSeI [3]. Їх отримували з простих речовин високої чистоти двотемпературним методом у попередньо вакуумованих 10-2 Па ампулах  в середовищі рідкого азоту. Сплави перерізу отримували однотемпературним методом. Шихта нагрівалася зі швидкістю 10 К/год до 850 К. При максимальній температурі витримка складала 12 год. Сплави охолоджували до 523 К зі швидкістю 20 К/год. Витримка 300 год, гартування – у воду кімнатної температури. Отримані сплави компактні, темно-сірого кольору.
	
[image: image1.emf]10 20 30 40 50 60 70 80

100  SbSeI мол.% 

20% BiSeI - 80%SbSeI мол. мол.  

100.%BiSeI  мол  

40BiSeI - 60%SbSeI   мол.     % мол. 

70% BiSeI - 30 SbSeI   мол. мол.%


Рис. 1. Результати РФА сплавів перерізу BiSeI – SbSeI
	Зразки досліджували методом ренгенофазового аналізу (ДРОН 4-13, CuK(-випромінювання), крок сканування – 0,05º, час експозиції –    5 сек. Термічний аналіз проводили на дериватографі системи Paulik-Paulik-Erdey, контроль температури здійснювали Pt/Pt-Rh термопарою. Вихідні компоненти системи є ізоструктурними (ромбічна сингонія, пр. гр. Pnma), що підтверджують результати РФА (рис. 1) і ДТА.
Діаграма стану з необмеженою розчинністю в рідкому і твердому стані (I тип за Розебомом). Концентраційна залежність періодів елементарних комірок сплавів відповідає правилу Вегарда та змінюється в межах від
а=8, 69 до а=8.40.
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