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Останнім часом гібридні матеріали на основі поліоксомолібдатів привертають увагу як каталізатори гетерогенних процесів, тому пошук ефективних методик їх синтезу є актуальною задачею. Нашою метою було з’ясування  принципової можливості утворення таких сполук в умовах окисного розчинення металів. Була досліджена взаємодія в системах:
Cu0 – L – {Mo} – H2O (І),

Cu0/Co0 – bpy – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – H2O (ІІ),
Cu0 – en – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – V2O5 – H2O (ІІІ),

де L = 1,10-фенантролін (phen), 2,2'-дипіридил (bpy), 5,5'-диметил-2,2'-дипіридил (5,5'-Me2bpy), 4,4'-диметил-2,2'-дипіридил (4,4'-Me2bpy); en – етилендіамін;
{Mo} = (NH4)3PMo12O40, (NH4)Mo7O24, H2MoO4, MoO3.
Синтезовані сполуки ідентифіковані за допомогою елементного аналізу, ІЧ спектроскопії та РСтА.

Методом ЕПР спектроскопії встановлено, що фрагменти [CuL2]2+ утворюються одразу після початку розчинення металічної міді і зберігаються в розчині до кінця реакції та у продукті в кристалічному стані. При цьому проходження реакції відбувається без відновлення сполук Мо+6. Магнетохімічно підтверджено ступені окиснення металів Cu+2 та Mo+6 в синтезованих сполуках.
	[image: image1.png]


(а)
	[image: image2.png]


(б)

	Рис. 1. Будова сполук (NH4)2{[Cu(bpy)2]2P2Mo5O23}∙хH2O (1) (а) та (NH4)3[Cо(bpy)3][P2Mo5O23]∙хH2O (2) (б)


	У випадку використання phen та заміщених bpy аніон Кеггіна PMo12O403– руйнувався з утворенням похідних моно- та димолібдату, в той час як при введенні bpy в якості ліганду гетерополіаніон перебудовувався в аніон Страндберга P2Mo5O236–, з яким одержано дві координаційні сполуки 1 та 2 (рис.1). 

Із системи ІІІ одержана сполука 3 (рис. 2), що містить різнометалічний тришапковий аніон Кеггіна PX12O40(ХO)3а–, де Х = Mo, V.
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	Рис. 2. Будова сполуки (NH4)у{[Cu(en)2]2[PX12O40(ХO)3]}∙хH2O (3)


