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Значний інтерес до вивчення кубічного ZrO2 зумовлений їх широким використанням у новітніх оптичних та електрофізичних пристроях. Одним із можливих шляхів оптимізації властивостей кубічного цирконію є контрольоване введення активаторів з метою отримання повністю кубічної структури (відсутність моноклінної фази mZrO2) або частково стабілізованої у складі композиту. Успішне вирішення цієї задачі потребує встановлення шляхів легування, розподілу домішки та механізмів стабілізації вказаної структури за різних умов синтезу. Тому дослідження поліморфізму і структурних особливостей систем на основі ZrO2 у залежності від умов одержання та хімічного складу є актуальними.

Мета даної роботи – вивчення структурних особливостей та люмінесценції твердих розчинів у системі Zr – O – Eu, одержаних твердофазним спіканням й з нітратних та фторидних розплавів.

Показано, що за умов низькотемпературного відпалу у фторованих системах відбувається часткова стабілізація кубічної модифікації яук у присутності європію як спів активатора, так і без нього. При зростанні вмісту Фтору від 0,1% до 10 % вміст кубічної модифікації лінійно зростає до 71 %.
Встановлено, що розмір мікрокристалітів при зростанні вмісту активатора зменшується від 200 до 50 нм (рис1а).

У спектрах люмінесценції легованих європієм(ІІІ) зразках вдалося виділити компоненти, що відповідають за моноклінну та кубічну модифікації (рис.2а).
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Рис.1.а) СЕМ зображення мікрокристалітів та б)спектри фотолюмінесценції нанопорошків ZrO2 легованих а) Eu3+, б) Eu3+ + F-

Таким чином, завдяки європію як люмінесцентного зонду вдалося підтвердити часткову стабілізацію кубічного цирконію, отриманого з фторидвмісних систем.









