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Високий інтерес до гетерометалічних оксидних та метал-оксидних матеріалів на основі 3d-металів пов'язаний з можливістю їх застосування як каталізаторів гетерогенних процесів. Головним недоліком таких систем є складність отримання монофазних та дрібнодисперсних композитів із заданою стехіометрією металів. Одним з шляхів вирішення даної проблеми є одержання таких речовин термічним розкладом гетерометалічних комплексів за порівняно низьких температур.
Як ліганди було обрано оксалат та етилендіамін, так як вони здатні розкладатись за низьких температур з утворенням летких продуктів.
Нами було отримано комплекси [Cu(en)2][Mn2(С2О4)3]∙2H2O (1), [Cu(en)2Co2(C2O4)3]∙1,25 H2O (2), [Cu(en)2][СoMn(С2О4)3] (3), будову яких було встановлено за допомогою РСтА (рис. 1).
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	Рис. 1. Будова сполуки [Cu(en)2][СoMn(С2О4)3]


За даними термогравіметричного аналізу розклад комплексів 1 – 3 в окисній атмосфері відбувається в одну стадію у вузькому температурному інтервалі до 300 ºС. Згідно з даними рентгенофазового аналізу продуктами термолізу 1 та 2 є монофазні зразки складу CuM2O4. За даними скануючої електронної мікроскопії (СЕМ) поверхневий склад зразків співпадає з об’ємним (рис. 2).
В інертній атмосфері комплекси 1 та 2 розкладаються в дві стадії при значно вищих температурах (до 500 ºС) з утворенням суміші оксидів двовалентних металів.
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	Рис. 2. Розподіл елементів O, Mn, Cu за даними СЕМ для CuMn2O4


При розкладі сполук 1 та 2 у відновній атмосфері (10% Н2+90% Ar) одержано зразки Cu/MnO та Сu/Co, відповідно, які були протестовані в реакції Фішера-Тропша.
Дослідження впливу одержаних зразків на перебіг реакцій окиснення води (оксидні композити) та Фішера-Тропша (метал-оксидні композити) показали, що зразки на основі Cu/Mn є практично неактивним, в той час як Cu/Co зразки проявляють порівняно високу каталітичну активність в обох реакціях.

