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На сьогоднішній день нанорозмірні частинки з феримагнітними властивостями вже широко застосовуються при створенні ряду функціональних матеріалів як технічного, так і біомедичного призначення. Використання систем на основі заліза та сталей при їх змінному контакті з повітрям і водними розчинами неорганічних солей перехідних 3d-металів дає змогу отримувати частинки відповідних феришпінелей. Серед фізичних і хімічних чинників, які впливають на склад і структуру мінеральних фаз, утворених на поверхні сталі, важливе місце посідає аніонна складова водного дисперсійного середовища.
Мета роботи полягає у вивченні впливу аніонної складової кобальтовмісного середовища на склад і структуру нанорозмірних мінеральних фаз, які утворюються на поверхні сталі.
Формування мінеральних фаз проводили при контакті сталевого диску (Ст 3) з водними розчинами CoCl2 і CoSO4 при: сCo(II)=100 мг/дм3, значенні рН ~ 7 та температурі 20 і 50°С. 
На Рис. а представлені частинки нестехіометричної феришпінелі (CoxFe(1-x))Fe2O4, утвореної на поверхні сталі при її контакті з водним розчином хлориду кобальту. В той же час, при контакті сталі з розчином сульфату кобальту на її поверхні проходить формування частинок гідроксисульфатного Green Rust II (Рис. б), а при контакті з водним розчином хлориду кобальту – частинок гідроксихлоридного або змішаного гідроксихлоридно-гідроксикарбонатного Green Rust I (Рис. в). Показово, що обидва типи Green Rust містить у своїй структурі як катіони Феруму, так і Кобальту та за своїм хімічним складом і кристалічною будовою належать до змішаних шаруватих гідроксидів. Таки сполуки стійкі щодо окиснення та фазових перетворень і в системах, які досліджуються, не можуть бути сполукою-прекурсором для формування феришпінелі. Іншими мінеральними фазами, які ідентифікуються на поверхні сталі, є оксигідроксиди Феруму: гетит і лепідокрокіт.
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Рис. Результати дослідження поверхневих наноструктур: а – СЕМ зображення частинок феришпінелі; РФА осадів, отриманих при контакті сталі з розчинами: б – CoSO4; в – CoCl2. Цифрами позначено фази: 1 – GR II, 2 – феришпінелі, 3 – лепідокрокіту, 4 – гетиту, 5 – GR I
Проведені дослідження довели, що фізико-хімічні чинники, зокрема, аніонна складова водного дисперсійного середовища і температура, відіграють важливу роль у процесі формування нанорозмірних структур на поверхні сталі. В ході фазоутворення в системах на основі заліза та сталей катіони Кобальту можуть входити в структуру феришпінелі та / або, залежно від форми аніону, в структуру Green Rust І або ІІ типу, утворюючи хімічно-стійки сполуки змішаних шаруватих подвійних або потрійних гідроксидів Феруму та Кобальту. 
