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Телурид Плюмбуму PbTe – є базовими матеріалом термоелектричних перетворювачів, але широкого використання знайшов не індивідуальний PbTe, а тверді розчини (PbTe1-xSe(S)x) на його основі. Це обумовлено формуванням НРТР у системах між бінарними халькогенідами Плюмбуму, що дає змогу отримувати матеріали із заданими властивостями. Однак, не зважаючи на практичну цінність фаз на основі PbTe, ґрунтовного дослідження фізико-хімічної взаємодії у потрійних плюмбумвмісних халькогенідних системах не було проведено.
Потрійна система Pb–Se–Te обмежується двома перерізами – Pb–Se(Te), що характеризується утворенням однієї фази з конгруентним характером плавлення (PbSe, PbTe) та перерізом Se–Te, який належить до І типу діаграм за Розебомом. В літературі існують відомості щодо квазібінарного перерізу PbSe–PbTe, що характеризується формуванням НРТР з мінімумом. Оскільки без достовірних відомостей про фізико–хімічну взаємодію у системі Pb–Se–Te, не може бути вирішена проблема отримання нових матеріалів із заданими властивостями було вирішено провести дослідження взаємодії у даній системі. 
Наявність у системі Pb–Se–Te двох бінарних фаз обумовлює те, що досліджувана система повинна ділитися двома квазібінарними перерізами на три квазіпотрійн системи. У системі Pb–Se–Te однозначно квазібінарним є переріз PbSe–PbTe, для встановлення квазібінарності іншого перерізу було здійснено синтез і фазовий аналіз двох зразків, що лежать на перетині можливих квазібінарних перерізів PbSe–Te та PbTe–Se у молярному співвідношенні 1:1. В результаті дослідження отриманих сплавів методом РФА, виявлено системи рефлексів кубічної (PbSe) та тригональної (Tе) фаз, що вказує на квазібінарність перерізу PbSe–Te.
Для дослідження фізико–хімічної взаємодії у системі Pb–Se–Te прямим однотемпературним методом було синтезовано ряду сплавів на перерізах PbSе–Te, PbTe–Sе, Pb–Sе0.5Te0.5. Одержані зразки досліджувались методами ДТА, РФА та МСА. 
На основі отриманих результатів встановлено, що квазібінарний переріз PbSе–Te відносяться до V типу діаграм за Розебомом (евтектичний тип). Координати нонваріантної евтектичної точки становлять 4 мол.% PbSе, 678 К. Межі граничних твердих розчинів у системі PbSе–Te не перевищують 10 та 5 мол.% при температурі гомогенізую чого відпалу (400 К). 
