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Розуміння закономірностей процесів кристалоутворення у лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розчин-розплавах, які містять оксиди тривалентних металів, є важливою передумовою вирощування кристалів складнооксидних тугоплавких сполук складу MI2Sc2(PO4)2(MoO4), де MI- лужний елемент. За умови з’ясування кореляцій між умовами формування певних сполук, їх складом та будовою відкривається перспектива програмованого отримання монокристалів оптичних матеріалів.
Кристалічний каркас K2Sc2(PO4)2(MoO4) являє собою унікальний трьохвимірний мотив типу лангбейніт, що включає ізольовані октаедри ScO6 та змішані тетраедри (Mo/P)O4. Як базисний структурний блок, високодеформований тетраедр з частково заселеною позицією P/Mo є очевидним важелем впливу деформації октаедру ScO6, який будучи легованим лантаноїдами є перспективним центром люмінесценції. Не зважаючи на порівняно жорсткі умови входження РЗЕ до координаційного поліедру скандію встановлено межі утворення твердих розчинів K2Sc2-X EuX(PO4)2(MoO4) до 0,5 %. При зростанні вмісту активатора у складі отриманих продуктів з’являється домішка легованого європієм скандій ортофосфату.
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Рис.1 Зображення порошків методом СЕМ (а) та монокристалів (б) K2Sc2(PO4)2(MoXW1-XO4):Eu3+
Зразки отримані методом кристалізації із розчинів у розплаві та твердофазним методом. Наявність складноаніонної підгратки встановлено методами ІЧ та КР спектроскопії, а ідентифікація фаз проводилася порошкової рентгенографією. Морфологія мікрокристалітів вивчена СЕМ при попередньому нанесенні шару золота (рис.1).
Базуючись на даних рентгеноструктурних досліджень змішаноаніонних сполук загального складу MI2MІІI2(PO4)2(MVІO4) вперше розглянуто межі заміщенні саме в аніонній підгратці каркасу та вплив заміщення в межах представленого складу на особливості люмінесценції отриманих зразків, в першу чергу на зміну інтенсивності світіння та перерозподіл кольору від ступеня деформації тетраедра (Mo/P)O4.
