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Підвищений інтерес до сполук родини шеєліту, основоположником якої є кальцій вольфрамат, зумовлений як різноманітністю складу утворених складнооксидних сполук, так і широким колом їх застосувань. Загальна формула структурного типу може бути представлена як АВО4, де А – катіони різноманітного заряду та радіусу, а ВО4 – будь-який тетраедричний аніон. Структурна гнучкість такого трьохвимірного каркасу, побудованого з поліедрів AО8 та тетраедрів ВО4, сполучених спільними вершинами, реалізується для комбінації А+ з В7+ KReO4 та AgIO4, А2+ з В6+ для CdMoO4 та CaMoO4, А4+ з В4+ для ZrGeO4. Особливу увагу на сьогодні привертає комбінація А3+ з В5+, для якої кристалохімічні особливості розміщення катіонів по А-позиції призвели до розташування катіонів у А-позиції зі статистичним розподілом, впорядкованим та дефіцитним заселенням металічних елементів (рис.1). 
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Рис. 1 Різноманітність похідних структури шеєліту
Такий розподіл призвів до появи нового класу похідних шеєліту з модульованими структурами, що обумовлено частковим упорядкуванням катіонів або катіонних вакансій при комбінованому заміщенні в кристалічній гратці АВО4. Контрольоване упорядкування катіонів і вакансій в шеєлітових сполуках являється ключовим фактором для оптимізації властивостей таких сполук і дозволяє конструювати нові функціоналізовані матеріали.
