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Незважаючи на те, що солі з аніоном Кеггіна були відкриті ще у ХІХ ст., сполуки на основі поліоксометалатів (ПОМ) досі привертають значну увагу дослідників. Це обумовлено особливістю їх будови (різноманітність розмірів, ядерності, форм і зарядів) та, як наслідок, багатьма сферами використання (медицина, каталіз, магнетизм). 
Метод окисного розчинення металів був обраний для одержання сполук на основі поліоксоаніонів, декорованих комплексними фрагментами  3d-металів. При дослідженні взаємодії в системі: Cu0 – L – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – {V} – H2O (L = етилендіамін (en), етилендіамін дигідрохлорид (en·2HCl), 1,10-фенантролін (phen), 2,2’-дипіридил (bpy); {V} = V2O5, HVO3, NH4VO3, VOSO4) виділено три сполуки: (NH4)5n{[Cu(en)2][PMo8V4O40]}n·9nH2O (1),  (NH4)4n{[Cu(en)(H2O)][P2Mo5O23]}n·3,5nH2O (2) та (NH4)7PMo8V4O40·17H2O (3) (схема 1).
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При  зміні джерела ванадію, співвідношеннь реагентів, кислотності середовища та часу взаємодії вдалось знайти умови за яких усі три продукти одержано в індивідуальному стані. До складу сполук 1 та 3 входять змішанометалічні аніони Кеггіна, а до 2 – аніон Страндберга. Методом ЕПР спектроскопії показано утворення у реакційній суміші фрагментів, що містять V(IV). Заміна V2O5 на NH4VO3 не приводить до жодних суттєвих змін у складі продуктів, в той час як при заміні V2O5 на HVO3 ванадій не входить до складу кристаллічних зразків. При цьому одержано ще один комплекс на основі аніону Страндберга (NH4)2n{[Cu(en)2][Cu(en)(H2O)][P2Mo5O23]}n·3nH2O (4). Виключення ванадію з системи приводить до утворення продукту 4 з високим виходом, а із системи без фосфату була одержана сполука на основі рідкісного аніону V2Mo6O248–. Використання VOSO4 як джерела ванадію приводить до утворення ще однієї нової сполуки на основі [PX12O40]n–, де X = Mo, V.
Однією з особливостей методу окисного розчинення металів є зазвичай утворення комплексів, які не вдається отримати іншими методами. Тому було досліджно вплив заміни металічної міді її солями на склад продуктів взаємодії. Встановлено, що варіювання аніону в солях купруму в більшості випадків призводить до утворення сумішей наведених вище гетерометалічних сполук. 
Наведено результати дослідження електрокаталітичних властивостей сполук 1, 2 та 4 у реакціях відновлення йонів NO2–, IO3– та окиснення  L-цистеїну. 
