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Діаграму фазових рівноваг системи La-Pd-Sb не побудовано, у цій системі виявлено існування чотирьох тернарних антимонідів: LaPdSb3, LaPdSb2, LaPd2Sb2 та LaPdSb. Сполукам LaPdSb2 і LaPd2Sb2 приписують близькоспоріднені структурні типи HfCuSi2 і CaBe2Ge2 з дуже близькими величинами параметрів тетрагональних комірок. Сполуці еквімолярного складу LaPdSb приписують невпорядковану структуру бінарного типу CaIn2, причому у жодній з праць не виконано уточнення координат атомів і коефіцієнтів заповнення кристалографічних позицій у цій структурі. Сполука з найвищим вмістом стибію LaPdSb3 ізоструктурна із тернарним антимонідом CePdSb3. 

Для синтезу зразків шматочки вихідних компонентів, узяті у стехіометричному співвідношенні, сплавляли у електродуговій печі на мідному водоохолоджуваному поді з вольфрамовим електродом в атмосфері очищеного аргону. Сплавлені зразки запаювали у вакуумовані кварцові ампули та відпалювали у муфельних печах з автоматичним регулюванням температури при 600 °C не менше 700 год, після чого гартували у холодній воді, не розбиваючи ампул. 

Масиви експериментальних інтенсивностей та кутів відбить для проведення фазового аналізу та уточнення структури сполук отримали, застосовуючи дифрактометр STOE STADI P (CuKα1-випромінювання). Рентгенівський профільний аналіз та рентгеноструктурний аналіз виконано за допомогою комплексу програм WinCSD. Фазовий склад деяких зразків визначали на растровому електронному мікроскопі РЕММА-102-02 методом енергодиспер​сійної рентгенівської спектроскопії. 
Отримані результати підтверджують і доповнюють відомі з літератури дані. Так, в системі La-Pd-Sb за температури дослідження 600 оС підтверджено існування раніше відомих тернарних антимонідів LaPdSb2 (CT HfCuSi2), LaPd2Sb2 (CT CaBe2Ge2) та LaPdSb (CT LiGaGe), уточнені параметри їхніх елементарних комірок добре узгоджуються з наведеними в літературі. Крім того, за результатами уточнення параметрів атомів у кристалічній структурі сполуці еквімолярного складу приписано впорядковану структуру типу LiGaGe, як це виявлено раніше для ізоструктурного антимоніду DyPdSb.

Нами вперше синтезовано два нових тернарних антимоніди паладію та лантану і встановлено, що сполуки La8Pd24Sb, La2Pd9Sb3 мають кристалічні структури типів Ce8Pd24Sb та Сe2Pd9Sb3 (антитип до Y2Co3Ga9), відповідно. Сполука La2Pd9Sb3 є другим після Ce2Pd9Sb3 представником типу анти-Y2Co3Ga9 серед РЗМ церієвої підгрупи.

Кристалографічні характеристики сполук La8Pd24Sb0,78, La2Pd9Sb3 і LaPdSb
	Емпірична формула
	La8Pd24Sb0,78(2)
	La2Pd9Sb3
	LaPdSb

	Структурний тип
	Ce8Pd24Sb
	Сe2Pd9Sb3
	LiGaGe

	Просторова група, 
Z
	Pm-3m,  1
	Cmcm,  4
	P63mc, 2

	Параметри комірки,
a, нм
	0,84954(2)
	1,377772(6)
	0,46011(2)

	


b, нм
	–
	0,80642(3)
	–

	


с, нм
	–
	0,93967(4)
	0,81159(5)

	Кінцеві R-фактори: 
RI;



RP
	0,0767;

0,1558
	0,0674;

0,1410
	0,0682
0,1695


