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Аналіз літературних даних про сполуки систем Sc-M-In (М – d-метал), які належать до структурного типу Lu5Ni2In4, наштовхнув на думку про можливість існування ізоструктурної сполуки з паладієм. Зразок складу Sc45,4Pd18,2In36,4 отримано шляхом сплавляння металів високої частоти (більше за 99,9 мас. %) в дуговій печі в атмосфері аргону. Його гомогенізаційне відпалення тривало два місяці у евакуйованій кварцовій ампулі при 600ºС. Рентгенівський аналіз зразка проведено за дифрактограмою з порошкового дифрактометра STOE STADI P (CuKα1-випромінювання). 
Аналіз дифрактограми (рис.1) показав наявність двох фаз: Sc5Pd2In4, 69.67 мас. % та ScPdIn, 30.33 мас. %, Rp=2,8 %. Розшифрування та уточнення кристалічної структури проводилося з використання комплексу програм FullProf [1]. В результаті виявлено існування нової сполуки Sc5Pd2In4 (структурний тип Lu5Ni2In4, просторова група Pbam, a=17.4831(5) Å, b=7.6631(2) Å, c=3.3790(2) Å, Bover.=0,5, RВragg=8,9 %) та підтверджено кристалічну структуру ScPdIn (структурний тип ZrNiAl, просторова група P-62m, a= 7.6679(7) Å, c= 3.4931(12) Å, RВragg=13,2 %). Параметри комірки та координати атомів сполуки Sc5Pd2In4 (таблиця, рис.2) корелюють з даними, отриманими для інших сполук рідкісноземельних металів з перехідними металами та індієм такого структурного типу.
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Рис.1. Дифрактограма сплаву Sc45,4Pd18,2In36,4
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Рис. 2. Проекція структури сполуки Sc5Pd2In4 та координаційні многогранники атомів
Табл. Координати атомів у структурі сполуки Sc5Pd2In4
	
	ПСТ
	x/a          
	y/b          
	z/c        

	Sc1
	2a
	0
	0      
	0  

	Sc2
	4g
	0.2126(3)          
	0.2493(7)  
	0 

	Sc3
	4g
	0.4217(4)                   
	0.1322(6)  
	0 

	Pd
	4h
	0.3065(1)  
	0.0391(3)  
	1/2

	In1
	4h
	0.5664(1)  
	0.2025(3)  
	1/2

	In2
	4h
	0.8498(1)  
	0.0768(3)  
	1/2 
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