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Основа Шиффа 2-метокси-6-((метиліміно)метил)фенол (HL), що одержується в результаті конденсації орто-ваніліну          (o-vanH) і метиламіну, у депротонованому стані може утворювати поліядерні комплекси за рахунок  місткової функції фенокси-групи.
Для з’ясування можливості одержання гетерометалічних комплексів 3d-металів з HL було використано дві основні схеми синтезу (основу Шиффа при цьому одержували методом in situ):
M1Xn·xH2O – M2X2·yH2O – o-vanH – CH3NH2·HCl – Solv (1)
M0 – M2X2·yH2O – o-vanH – CH3NH2·HCl – Solv+HМe2Ea (in air) (2)
де M0 = Mn, Co, Cu, Zn, Cd;  M1, M2 = Cr; Mn, Fe, Co, Cu, Zn та Cd; n = 2, 3;
 X = Cl, OAc, NO3; Solv = H2O, CH3OH, C2H5OH, dmf; HМe2Ea – диметиламінометанол
Синтезовані сполуки охарактеризовано за допомогою елементного аналізу, ІЧ, ЯМР, ЕПР спектроскопії та рентгеноструктурного аналізу. При застосуванні схеми 1 було одержано переважно  монометалічні  комплекси  Cr, Mn, Fe, Co, Cu та Cd з HL або o-vanH:              [Cr(o-van)2(H2O)2]NO3·0.5H2O·0.5(o-vanH), [MnLCl]n, Fe(o-van)3·H2O, FeL2Cl·H2O, CoL3·dmf, [H2L]CoCl4, Cu2L4, CdCl2(HL)2. З’ясовано, що в монометалічних комплексах ліганд перебуває в нейтральному, депротонованому або в стані цвіттер-іону.
При використанні прямого синтезу (схема 2) додавання аміноспирту після розчинення металу неочікувано сприяло утворенню гетерометалічних сполук. Синтезовані [Cu2ZnCl2(L)2(o-van)(OAc)], [CuCdCl(OAc)L(o-van)]·3H2O, [CoMnCl2L3]·3H2O, [CoZnCl2L3]·CH3OH та [CoCdCl2L3]·3H2O містять хелатно-містковий ліганд лише у депротонованому стані.
Було досліджено люмінесцентні та каталітичні властивості деяких моно- та гетерометалічних комплексів на основі Со(ІІІ): 
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