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Області застосування матеріалів на основі подвійних молібдатів лантанідів постійно розширюються завдяки значному їх потенціалу з точки зору люмінесценції, нелінійно-оптичних, каталітичних та сегнетоелектричних властивостей. Використання молібдатів тісно пов’язано з протіканням різноманітних процесів хімічної, металургійної та машинобудівної промисловості, де вони використовуються у ролі абсорбентів, каталізаторів та носіїв. Синтез та дослідження характеристик каркасних молібдатів, встановлення кореляцій між їх будовою, термічною поведінкою та люмінесценцією закладає підґрунтя для створення нових перспективних матеріалів для забезпечення швидко зростаючих потреб матеріалознавства. Саме тому дослідження у області подвійних молібдатів динамічно розширюються, що потребує пошуку нових та вдосконалення уже існуючих підходів до їх синтезу.

На сьогодні відомо два ряди каркасних молібдатів на основі лужних металів та РЗЕ. Представники MIMIII(MoO4)2 (MI = Li+, Na+, K+, Cs+, MIII = La- Lu; Sc,Y) мають шеєлітоподібну структуру типу CaMoO4, а MI5MIII(MoO4)4 кристалізуються в структурному типі пальмієриту. Каркас останніх характеризується значною віддаленістю між ізольованими поліедрами РЗЕ (відстань Ln–Ln близько 7.4Å), що зумовлює у сполук складу МІ5МІІІ(MoO4)4 (MI = Li+, Na+, K+, Cs+, MIII = La- Lu; Sc,Y) особливу властивість – аномально низьке концентраційне гасіння люмінесценції. Їх перспективність також обумовлена їх високою хімічною стійкістю на повітрі та високим квантовим виходом люмінесценції легованих матриць.

Зважаючи на перспективність вказаного класу сполук на сьогодні існує декілька підходів до їх синтезу. Так, подвійні молібдати MIMIII(MoO4)2 у вигляді кераміки отримуються твердофазною взаємодією, на противагу, монокристали, як правило, отримують у гідротермальних умовах або методом Чохральського. При цьому, молібдатні розплави не набули широкого використання у зв’язку з їх високою в’язкістю, леткістю та схильністю до переохолодження. 

В представленій роботі розглядаються особливості кристалізації подвійних молібдатів ербію з молібдатних розплавів. Для встановлення області утворення вказаної сполуки досліджено процеси формування оксидних сполук з розплавів, де співвідношення лужного елемента до молібдену змінюється в межах від 0,5 до 1,5, а вміст оксиду або фториду ербію в7-15 % мол. Можливість вирощування монокристалів NaEr(MoO4)2 та KEr(MoO4)2 розглянута з урахуванням термічної поведінки отриманих молібдатів.
