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На сьогодні металічні імплантати знайшли широке використання в ортопедії, хірургії та стоматології. Зокрема використовують вироби з титану, сплавів на його основі чи нержавіючої сталі. Однак, в значній кількості випадків вони можуть викликати алергічні реакції організму, що призводить до відторгнення та запальних процесів. Одним з найбільш перспективним шляхом вирішення цієї проблеми є нанесення на поверхню металу біоінертного чи біосумісного покриття, що мінімалізує реакції відторгнення організмом. В першу чергу це біоінертні оксиди металів чи покриття на основі фосфатів кальцію, зокрема гідроксиапатиту (ГАП) Са10(РО4)6(ОН)2. Найбільш важливими критеріями вибору матеріалів є не лише біовластивості, а й необхідні фізико-хімічні та механічні характеристики. Слід зазначити, що процес нанесення покриття може супроводжуватися змінами в структурі матеріалу. Тому важливим заданням є правильний вибір способу нанесення покриття та підбір необхідних технологічних умов.
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У даній роботі для нанесення на поверхню модельного імплантату фосфатних покриттів та їх композитів було використано метод детонаційного плазмового напилення. Вихідні фосфати (гідроксиапатит, кальційтрифосфат та їх заміщені аналоги) було синтезовано із водних розчинів та охарактеризовано за допомогою хімічного аналізу, РФА, ТЕМ, СЕМ, інфрачервоної спектроскопії та диференціально-термічного аналізу. В подальшому отримані сполуки або композити на їх основі разом з ZrO2 (до 50 %мас.) наносили на поверхню титану, нержавіючої сталі або сплаву міді з нікелем методом детонаційного напилення. Поверхню отриманих зразків (рис. 1) досліджували з використанням СЕМ, РФА та ІЧ-спектроскопії. При цьому були виявлені і оптимізовані умови отримання комбінованого покриття ГАП-ZrO2. Попередні медико-біологічні дослідження на тваринах (миші) виявили високу сумісність модельних імплантатів щодо їх інтеграції з кісткою. 

Рис. 1 Зразки модельних імплантатів,  покриті композитом ГАП-ZrO2, що імплантували тваринам.
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