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Поліоксометалати (ПОМ) – це унікальний клас металоксидних кластерів, які постійно привертають значну увагу завдяки своїй структурній різноманітності, а також цікавим електричним, магнітним та оптичним властивостям. Останнім часом було  отримано велику кількість гібридних сполук, які є поєднанням ПОМ з комплексними катіонами, що зазвичай містять 3d- та 4f-метали. Такі сполуки виявилися перспективними каталізаторами через можливість варіювання їх структури, що впливає на селективність реакцій. Одним зі способів модифікування аніонів є введення ванадію, який входить не тільки в каркас, а й утворює так звані шапкові анiони.

Для синтезу комплексів на основі змішанометалічних поліоксоаніонів було обрано таку систему:
Cu0 – L – {W} – {V}  – H2O ,

де {W} = (NH4)10Н2W12O42,  (NH4)3РW12O40, 
{V} = V2O5, NH4VO3, HVO3
L = 1,10-фенантролін, 2,2’-дипіридил, 
етилендіамін, діетилентріамін
Дослідження взаємодії в умовах окисного розчинення металу показали, що на склад утворених сполук впливає природа ліганду, джерело реагентів, а також час синтезу. В ІЧ спектрах комплексів наявні характеристичні смуги відповідних лігандів.

Так, на прикладі системи Cu0 – en – (NH4)3РW12O40 – V2O5 – H2O показано, що в залежності від умов синтезу вдається отримати три сполуки на основі різних модифікацій аніонів Кеггіна, а саме: звичайного [PW(12-x)VxO40]n–, двошапкового [PW(12-x)VxO40(VO)2]n– та чотиришапкового [PW(12-x)VxO40(VO)4]n– аніонів (Рис. 1-3).
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