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Залишається актуальним питанням створення ефективних, дешевих та доступних матеріалів, які б характеризувалися високими показниками вилучення з розчинів різної природи органічних та неорганічних речовин, зокрема катіонів рідкоземельних металів. 
Сучасні дослідження свідчать про широкі перспективи практичного використання магнітних наноматеріалів. Однією із сфер застосування таких композитів є одержання адсорбційних бар’єрів для катіонів металів. Перевагою таких адсорбентів є те, що при наявності високої сорбційної ємності, ними можна керувати магнітним полем. Їх застосування суттєво спрощує загальний адсорбційний процес, оскільки стадія відокремлення відпрацьованого сорбенту може бути замінена магнітною сепарацією. Серед магніточутливих мінеральних речовин важливе місце належить магнетиту.

Метою даної роботи було вивчення адсорбційних властивостей магніточутливих нанокомпозитів на основі високодисперсного Fe3O4 модифікованого Al2O3 щодо La3+.

Для приготування розчинів використовували сіль La(NO3)3·6H2O, яка попередньо була піддана термічному розкладу при Т=7800С протягом години, після чого утворений оксид розчинили в HNO3. Для визначення іона La3+ використовували реагент арсеназо (III).
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Для дослідження залежності адсорбційних властивостей Fe3O4/Al2O3 щодо La3+ від pH середовища використали розчин з C(La3+)=20 мг/л в діапазоні рН=4–6,5, кінетичні дослідження проводили з C(La3+)=30 мг/л. Для побудови ізотерм адсорбції використані розчини з C(La3+)=0,5-40 мг/л (рН=6,5). Десорбцю проводили в середовищі 0,1н НСl. Оптичну густину вимірювали на приладі КФК-3 в кюветах з товщиною шару поглинання 50 мм та λ = 655 нм .
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Рис.1 Адсорбційна активність Fe3O4/Al2O3 щодо La3+: залежність від рН середовища (а), кінетика (б), ізотерма адсорбції (в) та десорбція (г).

Експериментальні дані свідчать про високу адсорбційну активність поверхні немодифікованого магнетиту щодо La3+. 
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