Вплив заміщення в катонній та аніонній підгратці молібдатів кальцію та стронцію на будову та напівпровідникові властивості
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Оксидні сполуки з шеєлітоподібною структурою є перспективними матрицями для розробки високоефективних люмінофорів, гетерогенних каталізаторів, оптичних матеріалів, тощо. Серед таких матриць похідні бісмут ортованадату та кальцій молібдату мають великий потенціал як фотокаталізатори та люмінофори [1,2].
В даному повідомленні представлено дослідження процесів заміщення у катіонній, аніонній підградці та сумісного заміщення у каркасах CaMoO4 та SrMoO4. Для цього детально розглянуті взаємодії у твердофазних системах Ca-Bi-V-Mo-O та Sr-Bi-V-Mo-O, а також у розчин-розплавних системах Ca-Bi-V-Mo-O, K-Bi-V-Mo-O та ряду інших. Для моніторингу структурних змін використано методи рентгенофазового аналізу та розрахунки параметрів комірки за методом Ле Беля, метод рентгеноструктурного аналізу монокристалу та порошку методом Рітвельда. Ширину забороненої зони в отриманих зразках досліджено методом UVVIS спектроскопії.
У якості модельної системи запропоновано бісмут ортованадат тетрагональної сингонії (пр.гр. I41/a, a = 5,08, b = 5,08, c = 11,49Å, Z =4), на основі якого одержані тверді розчини складу Ca/SrxBi1-xV1-xMoxO4 тетрагональної модифікації. Формування безперервних рядів твердих розчинів,, що демонструють ідеальний ізоморфізм встановлено при швидкій кристалізації з розчинів-розплавів системи K-Ca/Sr-Bi-Mo-V-O та при твердофазній взаємодії.

Утворені сполуки не тільки розширюють коло сполук, що належать до родини шеєліту, але й є перспективними матрицями для легування йонами рідкісно-земельних катіонів і дослідження люмінесцентних властивостей.
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