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Основи Шиффа та їхні комплекси останнім часом є одним із найбільш досліджуваних об’єктів завдяки їх відносно легкому синтезу шляхом конденсації альдегідів та амінів,  а також завдяки широкому спектру властивостей цих сполук, в тому числі і каталітичних [1–3].
Нами отримано новий двоядерний комплекс [Co2L4]∙DMF, де H2L – продукт конденсації 2-аміноетантіолу гідрохлориду та 5-бромсаліцилового альдегіду, встановлено його структуру, проведено спектроскопічні дослідження. Каталітична активність комплексу вивчена в умовах реакції стереоселективного окиснення цис-диметилциклогексану (цис-ДМЦГ) м-хлорпербензойною кислотою (m-CPBA) в присутності різних промоторів, зокрема HNO3, C5H5N, C2H2O4, CH3COOH, CD3COOD, HCl. Встановлено, що окиснення цис-ДМЦГ найкраще активується азотною кислотою. В її присутності вихід продуктів досягає 36%, а співвідношення цис-/транс-спиртів становить 60. В присутності інших промоторів спостерігалось значне зменшення виходу продуктів та зниження стереоселективності.
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а) Молекулярна структура комплексу [Co2L4]; б) Схема окиснення цис-ДМЦГ; в) Кінетичні криві утворення продуктів реакції окиснення цис-ДМЦГ в присутності m-CPBA як окисника, комплекса [Co2L4]∙DMF як каталізатора і HNO3 як активатора. 
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