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Сполуки із шаруватою перовськітоподібною структурою (ШПС), зокрема одношарові скандати та індати складу AIILnBIIIO4 (BIII = Sc, In), викликають значний інтерес, зумовлений наявністю у них цінних фізико-хімічних властивостей, серед яких: оптичні, іонообмінні, надпровідні,  можливість застосування як твердих електролітів, тощо.  Проте, досі питання встановлення взаємозв’язків склад – будова для сполук AIILnBIIIO4 із ШПС є актуальним. 
Мета даної роботи – визначення характеру впливу ізовалентного заміщення атомів скандію на будову одношарової ШПС фаз складу SrNdSc1-хInxO4.
Для досягнення поставленої мети нами була встановлена область існування фаз з ШПС в системі SrNdSc1-хInxO4 (0 ( х ( 0,85). Індексування дифрактограм SrNdSc1-xInxO4 показало належність їх ШПС до ромбічної сингонії, а систематика погасань відбиттів відповідає центросиметричній просторовій групі Pbca. Визначення ШПС, синтезованих термообробкою шихти спільно закристалізованих нітратів, зразків складу SrNdSc0,75In0,25O4, SrNdSc0,5In0,5O4 та SrNdSc0,3In0,7O4 проведено методом Рітвельда (дифрактометр Shimadzu XRD-6000 (CuK( випромінювання, крок сканування 0,02(, ( = 5 сек., 2( = 20-850). Початкову оцінку координат атомів для вихідних моделей проведено за відомими даними для SrPrInO4 (пр. гр. Pbca). 
Основою ШПС сполук складу SrNdSc1-хInxO4 є одношарові двовимірні (нескінченні в напрямках осей Y і Z) перовськітоподібні блоки зв’язаних вершинами октаедрів ВО6 (В = In, Sc). Октаедри сполучені між собою тільки вершинами і кожний з них має п’ять спільних вершин з сусідніми октаедрами одного і того ж блоку.  Безпосередній зв’язок між октаедрами сусідніх блоків відсутній. Перовськітоподібні блоки зсунуті один відносно одного на половину ребра перовськітового куба, розділені міжблочним шаром з поліедрів (Sr,Nd)O9 і утримуються за допомогою зв’язків – О – (Sr,Nd) – O –. Координаційне число внутрішньоблочних атомів (Sr, Nd) дорівнює 12, їх координаційний поліедр - кубооктаедр. 
Аналіз одержаних нами структурних даних показав, що у ряду фаз загального складу SrNdSc1-хInxO4 із збільшенням ступеню заміщення атомів скандію на індій спостерігаються наступні зміни в будові їх ШПС:
· суттєво  зростає ступень деформації міжблочних поліедрів (Sr,Nd)O9 (від 123 (10-4 (х = 0) до 256 (10-4 (х = 0,7));
· збільшується довжина міжблочного зв’язку (Sr,Nd) – O2 (від 0,226(1) нм (х = 0) до 0,238(1) нм (х = 0,3 - 0,7));
· зменшується величина кута зв`язків (Sc,In) – O1 – (Sc,In) (від 167(1)0 (х = 0) до 147(1)0     (х = 0,7)), що свідчить про збільшення кута нахилу сусідніх октаедрів (Sc,In)О6 один до одного;
· зростає середня відстань (Sr,Nd) – O в поліедрах (Sr,Nd)O9 (від 0,273 нм (х = 0) до             0,282 нм (х = 0,7));
· збільшується середня довжина зв’язку (Sc,In) – O в октаедрах (Sc,In)O6 (від 0,208 нм        (х = 0) до 0,215 нм (х = 0,7)).
Збільшення ступеня деформації міжблочних поліедрів (Sr,Nd)O9 і кута нахилу сусідніх октаедрів (Sc,In)О6 один до одного призводить до зростання напруженості в міжблочному просторі ШПС, а збільшення міжблочної відстані (Sr,Nd) – O2 зменшує міцність зв’язування блоків між собою. Такі структурні змін в будові ШПС фаз SrNdSc1-хInxO4 сприяють її дестабілізації і дають підстави для висновку, що саме ці фактори обумовлюють  обмеженість області твердих розчинів SrNdSc1-хInxO4 (0 ( х ( 0,85) з ШПС та пояснюють відсутність SrNdInO4 з ШПС.
