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Іони лантаноїдів знаходять широке застосування в якості перспективних компонентів матеріалів для люмінесцентних екранів, лазерів, захисних елементів цінних паперів тощо. Це спричинено особливостями електронної будови іонів, що дає змогу отримати високу чистоту та відтворюваність кольору емісії їх координаційних сполук. Незважаючи на це, отримання широкої гами кольорів випромінення та передбачення характеристики люмінесценції комплексів цих іонів, особливо для гетероядерних координаційних сполук, зазвичай викликає ускладнення. 
Метою цієї роботи було вивчення впливу на характеристики люмінесценції складу та способу отримання біядерних комплексів Eu3+, Tb3+ та Gd3+.  У роботі розглядалося два типи сумішей SM та ММ біядерних координаційних сполук (Tp2Eu)2C2O4 (а) та (Tp2Ln)2C2O4 (б), де (Ln = Tb, Gd, Tp- = трис(піразоліл)борат) із співвідношеннями (а) до (б) 0.0, 0.1, 0.5, 0.9, 1.0. Суміші типу SM отримані шляхом співкристалізиції (а) та (б) з реакційного середовища, а MM - шляхом змішування та подальшого розтирання індивідуальних сполук (а) та (б). Аналогічні системи для комплексів складу (TpPyEu)2pma (в) та (TpPyLn)2pma (г), де (Ln = Tb, Gd, pma4- = піромелітат-тетраіон, TpРy- = трис(2-піридилпіразоліл)борат).
Виявлено, що у спектрах сумішей комплексів Eu3+ та Tb3+ спостерігається емісія, характерна для обох іонів з квантовими виходами до 30% та 80% відповідно, що дозволяє змінювати колір випромінення у ряду червоний-жовтий-зелений шляхом варіювання співвідношення цих іонів. Також показано, що у сумішах типу SM сполук Eu3+ та Tb3+  відбувається сенсибілізація емісії  Eu3+ , яка обумовлена передачею енергії від тербію до європію, причому в сумішах типу ММ такої передачі не зафіксовано. Це додатково підтверджується зменшенням часу життя емісії Tb3+ при збільшенні вмісту Eu3+ у сумішах SM та майже сталою величиною часу життя збудженого стану Tb3+ у сумішах MM. 
У системах комплексів Eu3+ та Gd3+ також спостерігається сенсибілізація емісії Eu3+, причому вона ефективніша в сумішах типу SM, ніж ММ. Цей ефект більш виражений у сумішах (в) та (г). Наявність сенсибілізації Eu3+-центрованої люмінесценції дає можливість досягти тієї самої інтенсивності випромінення при значно меншому вмісті емітуючих іонів, що в свою чергу дозволяє  зменшити вміст Eu3+ у матеріалах зі збереженням характеристик люмінесценції (інтенсивності та квантового виходу). 
