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Значна кількість шлаків утворюється в вигляді відходів або побічних продуктів в металургійній промисловості. Металургійні і доменні шлаки характеризуються досить високою концентрацією технічно корисних мінералів, проте відсоток їх утилізації залишається низьким. Метою роботи було обґрунтування можливості використання відвального доменного шлаку ПАТ «Запоріжсталь» у виробництві портландцементу і шлакопортландцементу. Мінеральний склад фракцій шлаку (< 0,63 мм і > 20 мм) визначений за допомогою петрографічного методу в світлі в імерсійних препаратах і прозорих шліфах. Використані мікроскопи МІН-8 і Nu-2E. Даним методом визначено мінеральний склад кристалічної і аморфної компонент відвального доменного шлаку. У шлаковому склі можуть спостерігатися кристаліти, які стають зародками кристалів мінералів шлаку. Кількісний склад фракцій шлаку наведено у таблиці.
	Таблиця – Результати петрографічного аналізу фракцій шлаку

Мінеральна фаза
	Масова частка (%) мінералів у фракціях шлака,


	
	< 0,63
	> 20


	SiO2
	5–10
	‒


	β-2CaO∙SiO2
	10–15
	15–20


	меліліти: геленіт + окерманіт
	25–30
	30–35


	α-CaO∙SiO2 псевдоволастоніт
	15–20
	25–30


	піроксени: CaO∙MgO∙2SiO2 діопсид + CaO∙FeO∙2SiO2 геденбергіт
	5–10
	5–10


	СаСО3 кальцит
	10–15
	2–3


	склофаза
	10–15
	10–15



Проба фракції > 20 мм представлена уламками світло-сірого кольору розміром до 2‒4 см. Проба складається переважно з кристалічних фаз. Розрізняються: псевдоволастоніт, меліліти, піроксени, β-2CaO.SiO2. Псевдоволастоніт α-CaO.SiO2 утворює подовжено-призматичні, а β-2CaO.SiO2 ‒ ізометричні кристали. Меліліти присутні у вигляді призматичних кристалів. Судячи за величиною середнього показника заломлення Nср.~1,654 меліліти містять рівну кількість геленіта і окерманіта. Піроксени спостерігаються у вигляді призматичних кристалів зеленувато-бурою забарвлення до 20‒40 мкм в довжину. Судячи зі значень коефіцієнтів заломлення, в твердому розчині міститься рівна кількість діопсида і геденбергіта. Кристалічні фази цементуються найтоншими плівками склофази. Порівняння показника заломлення склофази N ,60‒1,63 з таким значенням для скла портландцементного клінкеру N = 1,71‒1,90 показує значну їх відміну.

Проба фракції < 0,63 мм за складом і структурою схожа на пробу фракції > 20 мм, але відрізняється наявністю уламків кварцу і великим вмістом кальциту. Можливо, присутній портландіт ‒ Ca(OH)2 у вигляді дрібних (≤ 4 мкм) зерен в тонкозернистих агрегатах спільно з кальцитом. Масова частка склофази дорівнює 10‒15 %, що вкладається в концентраційний інтервал скла портландцементного клінкеру 3‒25 %. 

Петрографічний аналіз дозволив виявити мінерали доменних шлаків, що знаходяться в кристалічному стані, підтвердити наявність аморфного стану речовин. Доведено наявність у складі шлаку мінералів, цінних в технічному відношенні при виробництві в'яжучих матеріалів: портландцементу і шлакопортландцементу.
