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Дизайн фотолюмінесцентних лантаноїдних комплексів продовжує залишатися активною сферою наукових досліджень через можливість їх практичного використання: освітлювальні прилади (економні люмінесцентні лампи, світлодіоди), телевізійні та комп'ютерні дисплеї, оптичні волокна, оптичні підсилювачі, лазери, люмінесцентні маркери для біомедичного аналізу, медичної діагностики та візуалізації клітин [
, 
].
З цієї точки зору вивчення аніонних лантанідних комплексів з P, N-заміщеними структурними аналогами β-дикетонів - карбациламідофосфами (КАФ) вважається перспективним напрямком досліджень. У даній роботі ми повідомляємо про синтез нового ряду аніонних тетракіс-комплексів лантаноїдів складу NEt4[LnL4], де L- = диметил(3-нітробензоїл)амідофосфат- аніон. Одержані сполуки було охарактеризовано методами ІЧ, 1Н ЯМР, електронної та люмінесцентної спектроскопії, термогравіметрії, елементним аналізом. Методом рентгеноструктурного аналізу досліджена будова кристалічна та молекулярна будова комплексу  NEt4[EuL4] (Рис.1).
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Рисунок 1. Молекуляна будова комплексу європію (а) (протони не показані) та форма координаційного поліедру ЦА (б).
Встановлено спосіб координації лігандів та проаналізовано особливості будови синтезованого комплексу. Обговорено можливість використання одержаних сполук європію та тербію в якості основи для створення люмінесцентних матеріалів.
�. Kido J., Okamoto Y. // Chemical Reviews. - 2002. - 102. –P. 2357 - 2368. 


�. Eliseeva S. V. and Bünzli J-C. G. // Chem. Soc. Rev. – 2010.- 39. – P. 189 – 227. 





