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Каркасні подвійні фосфати лантанідів представляють значний інтерес як матриці для люмінофорів білого світіння завдяки своїй високій хімічній та термічній стійкості а також здатності до широкого спектру модифікацій як під час легування, так і завдяки кристалохімічному дизайну. У цьому аспекті фосфати структурного типу глазуриту K3Ln(PO4)2 (Ln – La-Gd) є представниками не тільки ефективних люмінофорів, але й володіють особливою кристалічною будовою. Так, острівковий тип пакування поліедрів металічних елементів реалізується завдяки поєднанню ізольованих фрагментів LnO7 фосфатними тетраедрами, з максимальною відстанню між ними біля 5 Å. З іншого боку, вздовж напрямку (111) кристалічної матриці формуються шари [Gd(PO4)2]3-, а катіони калію розміщуються у міжплощинному просторі. Такий характер розміщення поліедрів у випадку легованих певними активаторами (центрами світіння) дозволяє знизити імовірність концентраційного гасіння з одержанням необхідних оптичних характеристик у значно ширшому діапазоні концентрації легуючої добавки.
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Рис.1 Кристалічний каркас K3Ln(PO4)2 вздовж кристалографічного напрямку (111)).
У представленій роботі розглянуто особливості легування подвійного фосфату K3Gd(PO4)2 європієм(ІІІ) в умовах твердофазної взаємодії, кристалізації із розчинів у розплаві з різних розчинників. Отримані мікропорошки та монокристали охарактеризовані комплексом фізико-хімічних методів: ІЧ спектроскопією, рентгенофазовим аналізом та люмінесцентною спектроскопією. Розглянуто вплив умов синтезу, температури відпалу та концентрації активатора на структуру та люмінесцентні властивості отриманих твердих розчинів.
