Вплив методу синтезу на колірний тон кобальтового алюмінату
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Шпінельні алюмінати знайшли своє застосування як пігменти для фарб, у косметології. На сьогодні актуальним є дослідження пігментних властивостей шпінелей, оскільки пігменти мають важливе значення для надання кольору фарбам, чорнилам, пластмасам, тканинам, косметиці. Це говорить про те, що пігменти  різноманітні у своєму застосуванні. Кобальтовий алюмінат (відомий як Тенарова синь) широко використовується як синій пігмент завдяки своїм цінним фізико-хімічним характеристикам. Проте відомо, що інтенсивність його кольору залежить від методу синтезу, тому отримання шпінельного CoAl<sup>2</sup>O<sup>4</sup>  з хорошими пігментними властивостями є актуальним завданням. Тому мета даного дослідження полягає в дослідженні впливу методу синтезу на колірний тон кобальтового алюмінату. Метод заснований на оксидаційно - відновній реакції між нітратами металів і органічним паливом. Горіння можна розглядати як термічно індуковану відновну реакцію, де паливо проявляє себе як відновник, а нітрат - йони – окисники. Тобто нітрат - йони забезпечують оксидаційне середовище для розкладу органічного компоненту .
Синтез нанокристалічного алюмінату кобальту проведено методом золь-гель автогоріння. Під золь – гель - методом автогоріння розуміють сукупність наступних стадій процесу: приготування розчину нітратів металів (оксидник); утворення золю після додавання палива (відновник); випаровування золю з переходом в гель; подальше випаровування до ініціації автогоріння; термічна обробка кінцевого продукту. Cинтез нанокристалічного алюмінату кобальту проведено з такими відновниками як полівініловий спирт, гліцин та сечовина. Ідентифікація фазового складу синтезованих пігментів проведена із використанням Х-променевого аналізу. Усі досліджені зразки  однофазні. Фаза у зразках – кубічна шпінель CoAl<sup>2</sup>O<sup>4</sup> (просторова група Fd–3m, Z = 8). Проведено дослідження морфології зразків за допомогою скануючої електронної мікроскопії. Встановлено, що зразок синтезований методом золь-гель автогоріння з використанням гліцину, полівініловго спирту та сечовини  як відновників, має пористу структуру. Результати енерго-дисперсійного аналізу підтвердили хімічний склад кобальт алюмінату і показали, що у складі зразка присутні тільки елементи Co, Al, O, вміст яких відповідає стехіометричному співвідношенню Co : Al : O = 1 : 2 : 4. Колірний тон синтезованих пігментів змінюється в залежності від типу відновника, від світло-синього до темно-синього, що зумовлено різним розташуванням атомів кобальту у А та В позиціях кристалічної гратки шпінелі. 

