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Наночастинки оксидів заліза, зокрема магнетиту Fe3O4, мають широке застосування на практиці, наприклад, в системах магнітного запису та зберігання інформації, в якості пігментів та каталізаторів, в сенсориці при отриманні сепараційних матеріалів і магнітних рідин різного призначення, при створенні композиційних матеріалів. В останні роки одним із найбільш перспективних напрямків їх застосування є біомедицина. Здебільшого ці застосування потребують також відсутності залишкової намагніченості після припинення дії магнітного поля, що характерно для суперпарамагнітного стану наночастинок. [1]
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Для отримання наночастинок магнетиту Fe3O4 застосований механізм «зеленого» синтезу. Суть методу полягає в тому, що йони з розчину солі відновлюються під дією біоредуктантів з рослинного екстракту з подальшим отриманням наночастинок. 

В даній роботі синтезовано два зразки магнетиту. Прекурсором є Fe(NO3)3 [image: image2.png]


 9H2O та відновник – екстракти шкірок (зразок №1) та м’якоті винограду (зразок №2). 

Розраховано розмір кристалітів за формулою Шеррера. Розрахунки показали, що розмір кристалітів зразка №2 майже вдвічі більший, ніж зразка №1. Результати свідчать про відмінність у відновлювальній 

здатності двох екстрактів з м’якоті та шкірок винограду відповідно.
Отримані зразки пройшли ряд досліджень:
· Х-променевий аналіз підтвердив формування однофазної кубічної шпінелі (Рис. 1).
· Зображення із скануючого електронного мікроскопа ілюструють утворення агломератів, оскільки частинки володіють магнітними властивостями. Розмір агломератів знаходиться в нанометровому діапазоні <100 нм.

· Месбауерський спектр чітко демонструє суперпарамагнітну природу синтезованого магнетиту. Підтвердженням цього є наявність широкого дублету на спектрі загальною площею ~44%.
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Рис.1 Дифрактограми синтезованих зразків








