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	У всьому світі захворювання на меланому (рак шкіри) збільшилася втричі. Це явище є наслідком надмірного впливу УФ-випромінювання. Використання сонцезахисних засобів є одним з методів запобігання захворюваності. Сонячні продукти складаються з активних компонентів називаються УФ-фільтрами. Як правило, частіше за все використовуються у складі сонцезахисних засобів діоксид титану TiO2 і оксид цинку ZnO, але вони мають небажану фотокаталітичну активність. Тому пошук нових неорганічних УФ-фільтрів, які не є фотокаталітично активними є актуальним завданням сьогодення. 


	Діоксид церію (CeO2) має унікальні властивості як неорганічний УФ-фільтр. Також ця сполука відома тим, що його фотокаталітична активність нижча ніж TiO2  та ZnO. Більше того, фотокаталітична активність СеО2 успішно знижується з заміною  Се4 + на катіон з меншою валентністю та/або більшим іонним радіусом. Тому дана робота присвячена дослідженню особливостей синтезу та вивчення умов утворення сполуки на основі діоксиду церію, модифікованого цинком; його дослідження кислотно-основних властивостей, в залежності від складу зразку; дослідження фотокаталітичної активності щодо ймовірного використання як УФ-фільтру у сонцезахисних засобах.


	Наночастинки заміщеного цинком діоксиду церію, схематично як ZnxCe1 – xO2, де ступінь заміщення церію становив 0; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1, отримували методом співосадження з водних розчинів. Для осадження гідроксидів церію та цинку із їх нітратів використовували аміак. Продукти осадження піддавались ступінчастій термічній обробці при 100°, 200° впродовж 1 години та 500°, 600°, 700? впродовж 48 годин для усіх синтезованих зразків. Після прожарювання зразки охарактеризовано методами порошкової ренгенографії та ІЧ-спектроскопії та вивчалися її властивості індикаторним методом та проводились дослідження фотокаталітичної активності. 


	Дані ренгенографії вказують на те, що утворився твердий розчин сполуки ZnxCe1–xO2. Для визначення кислотно-основних властивостей використовували індикаторний метод, який показав що перевагу мають активні центри, які мають основну природу. При збільшенні температури просушування з 100° до 200°С відбувається різке зменшення концентрації основних центрів, внаслідок розкладу аморфної сполуки, а при температурі прожарювання більше 500° відбувається повний розклад гідроксиду церію. Для зразків, прожарених при різних температурах, концентрація активних центрів з основної природи вище, ніж концентрація кислотних центрів. При температурі прожарювання менше 700°С відбувається утворення вакансій кисню за рахунок віднімання кисню з поверхні зразку. Видалення атомів церію з поверхні починається при більш високих температурах. Дослідження фотокаталітичної активності відбувалося методом деградації метилоранжу, що показало що допінг цинком  не є чинником збільшення фотокаталітичної активності СеО2.


	Отримані дані вказують на перспективне використання синтезованих наночастинок ZnxCe1–xO2 як неорганічний УФ-фільтр у косметичних засобах. 


