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Структурний тип шеєліт – унікальний оксидний каркас з погляду як кристалографічного дизайну так і кола прикладних застосувань. Особливістю цих каркасів є різноманіття щодо структурних модифікацій і широкий спектр можливих варіантів заміщення та легування. Така можливість дозволяє варіювати склад та структуру, що в свою чергу визначає люмінесцентні властивості. 
Показано, що у випадку відомого червоного люмінофору CaMoO4:Eu включення йонів бісмуту(ІІІ) призводить до зростання інтенсивності люмінесценції на декілька порядків [1].

В представленій роботі розглядається можливість модифікації люмінесцентних властивостей для подібного каркасу, де кальцій та бісмут(ІІІ) знаходяться в регулярних кристалографічних позиціях, а європій(ІІІ) статистично розупорядкований по катіонним позиціям каркасу. Оскільки в структурі шеєліту є одна катіонна позиція для металічного елемента МО8 та одна аніонна – MoO4 (рис.1), слід очікувати формування центрів люмінесценції, де атом Eu займатиме Bi/Ca, а його спектроскопічні характеристики будуть залежні як від кількості введеного активатора, так і його найближчого локального оточення.
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Рис.1 Кристалічний каркас структури шеєліт.
У представленій роботі розглянуто особливості легування подвійного молібдату CaBi2(MoO4)4 європієм(ІІІ) в умовах твердофазної взаємодії та співосадження. Отримані мікропорошки та кераміки охарактеризовані комплексом фізико-хімічних методів: ІЧ спектроскопією, рентгенофазовим аналізом та люмінесцентною спектроскопією. 
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