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Гідратовані середні фосфати двовалентних металів та їх тверді розчини, зокрема мангану і магнію, одержують осадженням в системах типу MІІSO4 – MІІSO4 – Na3PO4 – H2O (MІІ = Mg, Mn, Co, Zn). Однією з умов, необхідних для реалізації їх спрямованого синтезу, є наявність надійних даних про добуток розчинності індивідуальних фосфатів і твердих розчинів на їх основі. 

Величини добутку розчинності (ДР), одержані для Mn3(PO4)2·3Н2О і Mg3(PO4)2·8Н2О різними авторами, значно відрізняються між собою. Дані про ДР твердого розчину гідратованих  фосфатів складу Mn3-xMgx(PO4)2·3Н2О в літературі відсутні.

Мета даної роботи – розрахувати ДР і оцінити термодинамічні характеристики твердого розчину мангану(ІІ) і магнію фосфатів складу Mn3-xMgx(PO4)2·3Н2О 0(х(1.00). 
Розрахунок добутку розчинності виконували за відомими формулами, використовуючи експериментальні дані про розчинність фосфатів, одержані за двох температур – 298 і 323 К. 
Аналіз залежності добутку концентрацій від йонної сили розчинів, встановленої для фосфатів загального складу Mn3-xMgx(PO4)2·3Н2О, 0(х(1.00), свідчить про те, що у разі збільшення рН значення ДК зменшуються. Істинні значення ДР, отримані екстраполяцією кривої –lgДK = f(І) на нульову йонну силу розчину, наведено в табл. Там же приведені значення ДР обчислені на підставі експериментальних даних, отриманих при 50°С. 

Розрахунок термодинамічних характеристик утворення і розчинення Мn3-хМgх(РО4)2·3H2O (0(х(1,00) виконували, використовуючи отримані значення ДР, відомі формули та термодинамічні характеристики йонів. Одержані результати представлено в табл.
Таблиця – ДР і термодинамічні характеристики розчинення і утворення
фосфатів МІІ3-хМgх(РО4)2·3H2O (0(х(1,00)
	Фосфат
	ДР298
	ДР323
	∆H0р, кДж/моль
	∆G0р, кДж/моль
	∆S0р, кДж/(моль·К)
	∆H0f,298, кДж/моль
	∆G 0f,298, кДж/моль
	S0, кДж/(моль·К)

	Мn3(РО4)2·3Н2О
	5,6·10-33
	2,5·10-35
	-172
	183,7
	-1193
	-3890
	-3614
	773

	Mn2.5Mg0.5(PO4)2·3H2O
	4,0·10-32
	1,6·10-34
	-176
	178,8
	-1188
	-4010
	-3720
	729

	Mn2Mg(PO4)2·3H2O
	9,0·10-31
	3,2·10-33
	-180
	171,1
	-1178
	-4129
	-3824
	682


Аналіз даних таблиці свідчить про те, що під час утворення твердого розчину 
Mn3-xMgx(PO4)2·3Н2О (0<x(1.0) збільшення ступеня заміщення катіонів перехідних металів магнієм (х) супроводжується збільшенням розчинності фосфатів і зменшенням значень потенціалу Гіббса процесу розчинення фосфату (ΔGPо), ентальпії та ентропії. 
