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Гексагідразидні макробіциклічні сполуки заліза(IV) можуть бути отримані методом темплатного синтезу при взаємодії солей заліза(ІІІ), оксалодігідразиду та формальдегіду у лужних водних розчинах.1 В цих клатрохелатах (Рис. 1, а) спостерігається ефективна термодинамічна стабілізація ступеня окиснення +4, так що, наприклад, залізо(IV) утворюється у водному розчині під дією кисню повітря вже у ході темплатного синтезу. Практично необмежена стійкість у часі цих сполук дозволила використати їх в якості каталізаторів в реакції фотокаталітичного розкладу води, які за своїми функціональними характеристиками (TON, TOF) суттєво перевищують аналогічні каталізатори на основі моноядерних сполук заліза.2   

Гексагідразидні клатрохелати заліза(IV) також характеризуються іншою важливою особливістю: наявністю шести вакантних карбонільних атомів кисню та шести вакантних гідразидних атомів азоту. При цьому взаємне розташування вакантних донорних атомів призводить до формування (О, О’) та (N,O)  екзо-хелатних вузлів, потенційно зданих до координації йонів металів (Рис. 1, а). Ця структурна особливість, у поєднанні зі стійкістю клатрохелатів у розчинах, дозволяє розглядати їх як перспективні конструкційні блоки для синтезу координаційних полімерів та  метал-органічних каркасів. Нами було синтезовано три сполуки цього типу: 1D полімер {Co(H2O)2[Fe(L-6H)}n, 2D каркас {La(H2O)2[Fe(L-6H)}n та 3D каркас {Sr(H2O)2[Fe(L-6H)}n·7nH2O та досліджено їх будову методом рентгеноструктурного аналізу. В усіх структурах спостерігається (О, О’)-хелатна координація додаткових іонів металів через оксамідні атоми кисню. La-вмісний полімер виявляє шарувату структуру, утворюючи канали розміром 7 x 7 та 10.5 x 10.5 Å, розташовані паралельно осі с (Рис. 1, б). 
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Рис. 1. (а) Молекулярна будова макробіциклічного аніону [Fe(L-6H)]2- ]; (б) Просторова будова координаційного полімеру {La(H2O)2[Fe(L-6H)}n.
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