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Оксидні сполуки церію володіють значними перспективами як основи новітніх світлодіодів [1] та каталізаторів фотолізу води [2]. Потенціал каркасних сполук на основі фосфатів, молібдатів та гідридних структур може значно розширитися завдяки встановленню закономірностей формування каркасів на основі Сe(III), Сe(IV) та їх контрольованого співіснування. Представлена робота присвячена дослідженню утворенню фосфатів та молібдатів церію у комбінованих розплавах, що містять молібдати, фосфати та фториди.
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Рис. 1. Кристалічний мотив К3Сe(PO4)2
Встановлено, що вирішальним фактором у стабілізації певного каркасу є співвідношення лужного металу до каркасоутворюючого оксиду. Так, формування фосфату K3Ce(PO4)2 спостерігається при умові K/P > 1,5, а області формування MICe(MoO4)2 звужується від Li/Mo = 0,5–1,5 до K/Mo = 0,6-1,2. При заміні вихідного розплаву від молібдатних до молібдатно-фторидних спостерігається зміна полів кристалізації відповідних шеєліто-подібних молібдатів. Отримані закономірності можуть бути використані для цілеспрямованого синтезу інших складнооксидних сполук церію та оптимізації легування інших сполук церієм(ІІІ) як активатором.
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