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Азитроміцин — напівсинтетичний антибіотик, перший представник підкласу азалідів, які дещо відрізняються за структурою від класичних макролідів. Азитроміцин одержаний модифікацією 14-членних макролідів шляхом включення атома азоту в лактонне кільце між 9 і 10 атомами вуглецю. Це антибактеріальний засіб широкого спектра дії, діє бактеріостатично, пригнічує синтез білка, сповільнює ріст і розмноження бактерій, у високих концентраціях виявляє бактерицидний ефект, завдяки здатності створювати дуже великі внутрішньоклітинні концентрації на багатьох патогенів, що знаходяться всередині клітин [1]. 
Він здатен накопичуватися у високих концентраціях в клітині, володіє вираженою селективністю у вогнищі запалення до таких збудників захворювання, як S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, S. aureus [2]. Також азитроміцин має виражену антибактеріальну активність проти бактеріальних біоплівок, зокрема утворюваних пародонтопатогенною мікрофлорою [3]. Саме тому азитроміцин може бути використаний як активна антибактеріальна речовина для розробки колагенових мазей та гелів для лікування контамінованих ран та опіків. Метою даної роботи є перевірити антимікробну активність азитроміцину в складі колагенового носія на тестових та клінічних штамах бактерій.
В роботі використовували колагенові носії з азитроміцином в концентраціях 1 мг/мл, 5 мг/мл та 10 мг/мл. В лунки планшета вносили водний розчин колагену з азитроміцином, , підсушували в термостаті СТ-50С (UOSlab®) протягом години. Для перевірки антибактеріальних властивостей використовували E. coli, K. pneumoniae, S. aureus та клінічні штами S. aureus 1377, S. aureus 1560, S. aureus 1536, S. aureus 519, S. aureus 190, вирощені на середовищі Nutritient Agar (NA, HiMedia Ltd) протягом ночі та додавали влунку у співвідношенні 1:10. Інкубували протягом доби при 37°С, відмивали дистильованою водою, фіксували 0,1 %-вим розчином кристалічного фіолетового. Фарбник екстрагували 70 %-им етанолом. Визначали оптичну густину при довжині хвилі 540 нм. 
Азитроміцин добре показав себе в якості антимікробного препарату в складі колагенової композиції. Найефективніша антибактеріальна дія була виявлена проти E. coli, S. aureus та клінічних штамів S. aureus 1560 та S. aureus 519 в усіх досліджуваних концентраціях — відсоток живих клітин залишився в діапазоні від 2,0 до 21,5 %. Найбільше пригнічення клітин K. pneumoniae, S. aureus 1377 та S. aureus 1536 спостерігалося при використанні концентрації азитроміцину 10 мг/мл — 13,2 [13,1; 13,4] %, 18,4 [18,2; 18,5] % та 1,9 [1,9; 1,9] % живих клітин відповідно. Для штаму S. aureus 190 найцитотоксичніша концентрація азитроміцину складає 5 мг/мл — 3,4 [3,3; 3,4] % живих клітин.
Результати дослідження вказують на те, що азитроміцин може бути використаний в якості антибактеріальної складової колагенової мазі. Він має широкий спектр антибактеріальної активності. Було встановлено, що найефективнішою концентрацією є 10 мг/мл. В мінімальній досліджуваній концентрації азитроміцин також володіє антибактеріальною активністю, аде лише до половини досліджуваних штамів. Отримані дані можуть бути використані для розробки антибактеріальних колагенових гелів та мазей.
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