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У сучасному світі комплекси лантаноїдів знаходять широке використання у різних галузях науки та техніки, зокрема для створення електролюмінесцентних пристроїв (light emitting diode, LED). [1] Інтерес до комплексів 4f-елементів, як компонентів світловипромінюючих систем виник через особливу електронну будову, яка обумовлює спектральні характеристики, що забезпечують високу чистоту кольору випромінювального світла. [2]
В ряду іонів лантаноїдів, нами був вибраний Tb3+, оскільки він проявляє інтенсивну люмінесценцію у видимій області спектру. В якості ліганду-антени було застосовано трис(2-піридилпіразоліл)борат-аніон, а як додаткові протиіони були використані аніони пальмітинової, стеаринової та олеїнової кислот (Рис.1а), тому що вони мають довгі аліфатичні замісники, що сприяє отриманню плівок гарної якості для створення макетів світлодіодів. 
Отже, мета роботи полягала в отриманні та вивченні люмінесцентних властивостей таких комплексів як TpPyTb(C17H35COO)2, TpPyTb(C15H31COO)2 та TpPyTb(C17H33COO)2 (Рис. 1). Для визначення складу отриманих сполук застосовували методи елементного (C,H,N) аналізу, інфрачервоної та електронної спектроскопії та мас-спектрометрії.
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Рис. 1. (a) Передбачувана будова комплексів, (б) спектр люмінесценції TpPyTb(C17H35COO)2, (в) будова макету світлодіоду.
В спектрах люмінесценції комплексів (Рис.1б) спостерігається характеристичне випромінювання Tb3+, що обумовлене переходами з рівня 5D4 на рівні 7FJ. Висока інтенсивність смуги емісії близько 545 нм надає випромінюванню зразків яскраво-зеленого кольору. Знайдено, що квантові виходи Tb3+-центрованої емісії, комплексів складають  43% для TpPyTb(C15H31COO)2  та 57% для TpPyTb(C17H33COO)2 та 40% для TpPyTb(C17H35COO)2.
Також для всіх сполук були сконструйовані макети світлодіодів будови ITO/PVK/комплекс/Al (PVK = полі(9-вінілкарбазол)) (Рис.1в), в яких в якості активних шарів використані досліджувані комплекси лантаноїдів. Макети випромінюють світло починаючи з напруги 8-10В, а при 19-21В інтенсивність світіння досягає максимальної  інтенсивності. Для всіх комплексів в спектрі електролюмінесценції спостерігається Tb3+-центрована емісія.
Таким чином встановлено, що усі досліджені комплекси проявляють інтенсивні фото- та електролюмінесценцію і можуть розглядатися як перспективні для виготовлення матеріалів люмінесцентних екранів, лазерів і тд.
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