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Існують різні типи речовин, які забруднюють поверхневі і підземні води та ґрунти. Cеред різних таких забруднювачів, барвники є основною екологічною проблемою. Тому існують потреби у розробці методів очищення, які зможуть призвести до повного вилучення молекул барвника у стічних водах. На сьогоднішній день розроблено широкий спектр технологій очищення стічних вод від барвників, які передбачають їх деструкцію або вилучення. Вони  відрізняються між собою за економічністю, екологічністю та ефективністю. 
Найбільш перспективний та ефективний альтернативний метод очищення води - це фотокаталіз, який використовується у водоочищенні для вилучення органічних речовин з води та її знезараження і полягає у прискоренні реакцій в присутності фотокаталізатора та 
під впливом УФ-випромінювання. 
В даній роботі досліджувалися зразки оксидів титану (IV) (TiO2) різних кристалічних модифікацій як фотокаталізатори. Досліджено фотокаталітичну активність наступних зразків ТіО2: P25 Degussa (70-80% анатазу + 20-30% рутилу); Millenium PC 105 (100 % анатазу); Millenium PC 500 (100 % анатазу); Anatase (99,7% анатазу), які відрізняються структурою та площею питомої поверхні. Фотокаталіз досліджено на модельних реакціях деструкції барвників Конго червоного і метилоранжу. Реєстрацію кінетики фотокаталітичної деструкції барвників Конго червоного та метилоранжу здійснено за допомогою смартфону. Показано, що % деградації складає: 
· для Конго червоного: на P25-TiO2 = 91 %, на Millenium PC500 = 100 %, на Millenium PC105 = 93,3 %, на Anatase = 90,6 %; 
· для Метилоранжу: на P25-TiO2 = 100 %, на Millenium PC500 = 100 %, на Millenium PC105 = 94,6 %, на Anatase = 91,9 %.
Ступінь знебарвлення розчину барвників в залежності від часу взаємодії розчину та фотокаталізаторів під дією УФ-випромінювання представлено на Рис.1 та Рис. 2:
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Рис. 1. Зміна концентрації барвника Конго червоного в залежності від часу процесу.

Рис. 2. Зміна концентрації барвника метилоранжу в залежності від часу процесу.

На основі експериментальних досліджень було зроблено висновок, що максимальний ступінь вилучення метилоранжу та Конго червоного можна досягти за наступних умов: фотокаталізатор – P25-TiO2 (для МО) та Millenium PC500 (для МО та КЧ), вихідна концентрація барвника – 5 мг/дм3, тривалість проведення процесу – 30 хв, застосування ультрафіолетового випромінювання. Ступінь деградації за цих умов складає 100%.
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