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Каркасні складнооксидні сполуки на основі фосфатів, молібдатів та вольфраматів привертають значну увагу в якості неорганічних люмінофорів для потреб сучасних світлодіодів білого світіння [1]. Одним із найбільш відомих способів виготовлення таких матеріалів є контрольоване легування певної кристалічної матриці йонами рідкісноземельних катіонів з наступною оптимізацією кількості введеного активатора і оптичних характеристик. В представленій роботі досліджено процеси формування твердих  розчинів K2BiPMoO8, що леговано  від 1,0 до 30 % Eu3+ при фіксованому вмісті  Gd3+ 1 %. 

Синтез проводили твердофазною взаємодією стехіометричних кількостей Bi2O3, Gd2O3, MoO3, KPO3, K2CO3 та Eu2O3. Кожну шихту ретельно  перетирали до гомогенності, пересипали у фарфорові тиглі та ставили в піч при температурі 500(С на 24 години. Надалі температура піднімалася з кроком в 50(С з перешихтовкою на кожній стадії до досягнення 650(С. Отримані полікристалічні зразки охарактеризовано СЕМ, порошковою рентгенографією, ІЧ та люмінесцентною спектроскопією.
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Рис. 1. а) Спектр фотолюмінесценції K2Bi0,89Gd0,01Eu0,10(PO4)(MoO4), одержані при λзб = 473 нм, Т = 300 К. Вставка: залежність інтегральної інтенсивності від концентрації європію(ІІІ) та б) мікрофотографія отриманих кристалітів.
Одержані з використанням лазерного збудження спектри фотолюмінесценції зразків серії K2Bi0,99-хGd0,01Euх(PO4)(MoO4) містять виключно смуги випромінювальних переходів 5D0→7F0-4 в іонах Eu3+ (рис. 1а). При цьому збільшення концентрації європію(ІІІ) призводить до зростання інтенсивності кожної зі смуг, як наслідок, концентраційне гасіння фотолюмінесценції не спостерігається при збільшенні вмісту європію(ІІІ) в межах від 1 до 30 мол. %. Розмір зерен кристалітів при цьому змін не зазнає (Рис.1б). Зважаючи на те, що смуга переходу 5D0→7F2 домінує в одержаних спектрах, можна говорити про використання цієї сполуки як червоного люмінофору. 
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