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Пошук нових неорганiчних матриць, що характеризуються високим квантовим виходом люмiнесценцiї, низькою собiвартiстю та токсичнiстю стимулює дослiдження в областi складнозамiщених сполук лантаноїдiв з тетраедричними анiонами.
Завдяки швидкому зростанню створення LED сполук з значними перевагами, такими як безпека, надійність, технічне обслуговування, енергозбереження, екологічно чисті характеристики, матеріали із загальною формулою M′3RE(M′′O4)2 (де M′ = лужний метал і M′′ = фосфати, ванадати, рис. 1.) привертають все більшу увагу через їх фізико-хімічні властивості.
Метод одержання може стати ключовим фактором у формуванні дефектів структури, які, в свою чергу, впливають на координаційне оточення активатора, та власне, центрів світіння.
Мета роботи полягала в створенні нових люмінесцентних матеріалів на основі подвійних фосфатів лантанідів як матриці для люмінофорів із частково заміщеним активатором на інший РЗЕ.
У представленій роботі розглянуто особливості легування подвійного фосфату Na3Y(PO4)2 європієм (ІІІ) та співлегування з гадолінієм (ІІІ) в умовах твердофазної взаємодії, при цьому можна зазначити, що варіювання концентрації активатора дозволяє зробити висновки про їх вплив на структуру та люмінесцентні властивості. В основі роботи покладено завдання визначити вплив умов одержання та концентрації активатора на люмінесцентні властивості твердих розчинів з загальною формулою Na3Y1-XEux(PO4)2, при х = 0,01; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,5; 0,7 (від 1 до 70%).
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Fig. 2. The layered structure (monaclinic P2i/m) of most of the ASRE(PO
compounds investigated in this work. Phosphate tetrahedra are light lavender, the

dron is blue, and the A-site atoms are large purple balls n this monoclinic 4. Relatively large flat plates (-10 clear single

f the glaserie structure,the alkai ions are located within channels of the  KsLu(PO,), are shown that were cleaved from flux-grown crystals after their removal
unit cel,and one of the six PO, tetrahedra in each “pimwheel” shares an edge with the  from the growth crucibl. Single crystals of this compound typicaly grew larger than




Рис. 1. Шарувата структура сполук типу M′3RE(M′′O4)2
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