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Контрольоване упорядкування катіонів, аніонів та вакансій в сполуках зі структурою шеєліту являється ключовим фактором для оптимізації властивостей таких сполук, і дозволяє розширити та збагатити різноманіття кристалохімічних підходів до керованої функціоналізації складнооксидних сполук з тетраедричними аніонами. [1]
Відомо, що для каркасних сполук зі структурою шеєліту CaMoO4:Eu характерна інтенсивна червона люмінесценція, а включення йонів бісмуту(III) супроводжується зростанням інтенсивності люмінісценції на декілька порядків[2]. Розглянемо детальніше можливості встановлення взаємозв’язку між будовою та властивостями складно заміщених по катіону сполук, структура яких є спорідненою до шеєліту. В представленій роботі розглядаються особливості заміщення кальцій бісмут молібдату європієм. Отримані тверді розчини складу CaBi2(MoO4)4 : xEu, де х = 0,5; 1; 3; 5; 7; 10; 20; 50%. Результати експерименту були досліджені методами ІЧ і люмінесцентної спектроскопії. 
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Рис. 1. Спектр фотолюмінесценції CaBiEu(MoO4)4, одержані при λзб = 396 нм, Т=300К.
Спектри фотолюмінесценції зразків твердого розчину серії CaBiEu(MoO4)4 містять виключно смуги випромінювальних переходів 5D0→7F0-4 в іонах Eu3+. Найінтенсивніша смуга в спектрі відповідає переходу 5D0→7F2, через що можна стверджувати, що дана сполука є чудовим червоним люмінофором.
1. Vats, B. G., Shafeeq, M., & Kesari, S. Triple molybdates and tungstates scheelite structures: Effect of cations on structure, band-gap and photoluminescence properties. Journal of Alloys and Compounds, 2021, 865, 158818.
2. Tranquilin, R. L., Lovisa, L. X., Almeida, C. R. R., Paskocimas, C. A., Li, M. S., Oliveira, M. C., ... & Bomio, M. R. D. (2019). Understanding the white-emitting CaMoO4 Co-doped Eu3+, Tb3+, and Tm3+ phosphor through experiment and computation. The Journal of Physical Chemistry C, 123(30), 18536-18550.
