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Координаційні сполуки лантаноїдів мають вузькі смуги емісії та тривалий час життя люмінесценції, завдяки чому привертають увагу дослідників через можливість їх застосування в галузі виробництва органічних світловипромінюючих діодів (OLED), дисплеїв, сенсорів і фотолюмінесцентних міток у біологічних системах [1]. Органічні ліганди-“антени” використовуються як сенсибілізатори люмінесценції, які інтенсивно поглинають та передають енергію збудження до йона лантаноїда [2]. Серед таких лігандів можна відзначити кабациламідофосфати (CAPh) - P,N-гетерозаміщені β-дикетони, що мають у своєму складі структурний хелатуючий фрагмент С(О)N(H)P(O). Такі ліганди сприяють ефективній внутрішньомолекулярній передачі енергії до центрального іона Ln(III), значно збільшуючи інтенсивність його люмінесценції [3, 4].

У представленому дослідженні одержано аніонні тетракіс-комплекси європію і тербію на основі ліганду диметил-N--трихлорацетиламідофосфату (рис.1) з тетраметиламоній-катіоном за схемою:

Ln(NO3)3·nH2O + 4 NaL + NMe4Cl → (NMe4)[LnL4] + 3 NaNO3 + NaCl + n H2O.

Отримані комплекси вивчено методами інфрачервоної та люмінесцентної спектроскопії, рентгеноструктурного аналізу (рис. 2).

Інтерпретовано спектри збудження люмінесценції і спектри емісії синтезованих сполук при 77 і 298 К (рис. 3), визначено часи життя люмінесценції, результати співставлено з даними попередніх досліджень сполук даного типу. Під дією ультрафіолетового опромінення комплекси європію і тербію демонструють інтенсивне червоне і зелене світіння, відповідно. Спектри люмінесценції містять вузькі смуги емісії, характерні для йонів лантаноїдів. Характер розщеплення смуг та співвідношення їх інтенсивностей у спектрі європію порівняно з дослідженими раніше тетракіс-комплексами на основі КАФ-лігандів
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Рис.1. Графічна формула КАФ-ліганду.
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Рис.2. Схематичне зображення будови комплексу (NMe4)[EuL4] (атоми Гідрогену для спрощення не показані).
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Рис.3. Спектри люмінесценції та криві спаду інтенсивності люмінесценції комплексів (NMe4)[EuL4] (зліва) і (NMe4)[TbL4] (справа).
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