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Подвійні фосфати лужних та лужноземельних елементів є основою новітніх лазерних матеріалів та оптичних пристроїв. Представники ряду K3Ln(PO4)2 належать до структури арканіту та глазериту, що характеризуються спорідненим типом архітектури, в центрі якої так званий «млинок» з поліедру LnOn (n = 6-7) (рис.1), а вітрила його створені з фосфатних тетраедрів.
Поява представників структурного типу NaSiCON була очікуваною для кінцевого представника ряду, лютецію, але чіткої межі з арканітовим типом досі встановлено не було.
У даній роботі розглядаються результати дослідження у розплавах бінарних систем Na2O-P2O5-MoO3, в яких було розчинено оксид або фторид рідкісноземельних елементів.
Отримані розплави піддавали повільному охолодженню, затверділий продукт відмивали від залишків розплаву у воді і аналізували.
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Phase data
Space-group P c 3 21 (29) - orthorhombic
a-14.0062(1) & b-15.5852(1) A c=18.5355(1) A
cell 2/b=0.8761 b/c=0.8625 cla=1.3234
V=4150.21(5) A 2=24
Atomic parameters
Atom Ox. Wyck. Site SO.F.  x/a /b 2/c A
N 4 1 0.36126(5) 0.49267(4) 0.44177(5)
N2 a1 0337022(5) 0.14179(4) 0.45735(4)
N a1 036254(5) 0.83766(4) 0.45130(4)
N a1 0/61830(4) 0.63861(4) 0.71584(4)
Ns a1 0111155(6) 1.01352(4) 073113(5)
N a1 0/61305(5) 0.33237(5) 0.72421(4)
P1 a1 07620(3) 1.00323(15) 0.3759(2)
P2 a1 02711(2) 0.66595(16) 0.3702(2)
P2 a1 02767(3) 0.33084(18) 0.3700(2)
Pa a1 07339(3) 0:8240(2)  0.6308(2)
Ps a1 0.4840(3) 0.66108(15) 05418(2)
I~ a1 044835(2) 0:3265(2)  0.5451(2)
°7 a1 02343(3) 0.84185(16) 0.6320(2)
Pe a1 0.4703(3) 0.99482(18) 0.5495(2)
P a1 07210(3) 0.49121(16) 0.6255(2) v
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Рис.1. Структура Na3Nd(PO4)2 з шарами з полієдрів NdO7
Отримані кристалічні продукти досліджували ІЧ спектроскопією, рентгенофазовим аналізом та для ряду нових сполук структура була уточнена рентгеноструктурним аналізом монокристалів. Встановлено, що для лантанідів існує плавний перехід між декількома структурними типами, чергування яких обумовлено координаційним числом лантаніду та умовами проведення процесу кристалізації.
