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Аморфні матеріали на основі неорганічних солей є перспективними складовими сучасних технологій завдяки ізотропності їх властивостей та можливості варіювати склад та властивості в певному діапазоні. Серед оптичних систем найбільш досліджені флуоридні [1] та оксидні [2]. У представленій роботі розглядається можливість одержання фосфатно-молібдатних стекол, люмінесцентні властивості яких визначаються присутністю європію(ІІІ), а модифікатором виступає фторид-йон.

  Стекла загальної формули (30—0,5y)P2O5-(30—0,5y)Na2O- 40NaF- yMoO3, де y = 5-15 % мол та (47,45—0,5x)P2O5-(47,45—0,5x)Na2O- хNaF- 5MoO3- 0,1Eu2O3 отримано швидких охолодженням сольових розплавів, до яких для вивчення люмінесцентних властивостей додано 0,1 % мол. оксиду європію(ІІІ). Отримані стекла охарактеризовано ІЧ спектроскопією, рентгенографією порошку та люмінесцентною спектроскопією. Встановлено, що вміст фторид-йону впливає на інтенсивність емісії європію(ІІІ) нелінійно (рис.), що відкриває перспективи його використання як важеля впливу на оптичні властивості аморфних систем.
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Рис. Спектри люмінесценції стекол (47,45—0,5x)P2O5-(47,45—0,5x)Na2O- хNaF- 5MoO3- 0,1Eu2O3  (х = 1,0-50,0), значення х вказані на графіку.
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