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Змішано-аніонні кераміки, до складу яких входять фосфатні та вольфраматні аніони є перспективними люмінесцентними матеріалами за умови правильно підібраного активатора. Серед відомих лазерних матеріалів найбільш відомі оксидні матриці, що містять пару Cr3+ - Al3+. У представленій роботі розглядається можливість заміщення в межах ізовалентної пари Sc3+ -Cr3+ для структури K2Sc2-Crx(PO4)2(WO4) зі структурним типом лангбейніт (рис.1.)
Отримано тверді розчини твердофазною взаємодією. За повнотою проходження реакції спостерігали методом ІЧ спектроскопії та ренгенофазовим аналізом. Для синтезу взято такі концентрації модифікуючих агентів: для K2Sc2-xCrx(PO4)2(WO4) ( х = 0,1%-1,0 %;).
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 Cr2O3 + WO3 = K2Sc2-Crx(PO4)2(WO4)

На першому етапі спікання проводили при 600оС, що близьке до температури плавлення калій метафосфату. Необхідність спікання при такій низькій температурі зумовлено також помітною сублімацією оксиду вольфраму. Тому перша стадія спікання на порівняно низькій температурі є обов’язковою. При цьому при ізотермічному відпалі утворюються проміжні продукти, що надалі перетворюються у цільовий продукт з незначними втратами маси ( до 3 % мас.). На наступному етапі спікання проводилося при 900 оС, 950 оС, та 1000 оС та 1050 оС з витримкою 12 год. з проміжною перешихтовкою.
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Рис. Елементарна комірка структури лангбейніту з виділеним структурним фрагментом «ліхтарик», що містить два тривалентні катіони в октаедричному оточенні з тетраедрами PO43- та WO42-
Отримані тверді розчини K2Sc2-xCrx(PO4)2(WO4) мають перспективи застосування як червоні люмінофори.
